


APRESENTAGAO

A &drea de pds-graduagcdo em Geotecnia da USP / S&c Carlos
iniciou seu curso de mestrado em 1977 e de doutorado em 13884, com ©
objetivo de contribuir para a capacitacdo docente de professores
universitdrios e interessados em ingressar na carreira académica, e
de promover a formacdoc cientifica de pesquisadores e profissionais
geotécnicos.

As linhas de pesquisa foram adotadas de modo a contemplar as
trés sub-areas que constituem a geotecnia: geologia de engenharia,
mecanica dos solos e mecénica das rochas. Passadas as fases de
implantac¢do e consolidacd@o do curso, constata-se que foi cumprida a
proposta inicial de abranger a geotecnia de uma forma plena, dando-
se igual atencdo ao tripé geotécnico.

Ultimamente tem sido maior a preocupagdac em divulgar melhor as

teses. Nesse sentido, em Jjaneiro/92 passou-se a enviar & ABMS um
exemplar de toda tese defendida. Agora, ao se atingir, neste mes,
a 100a tese (78 dissertacgbes de mestrado e 22 teses de
doutoramento), decidiu-se imprimir este catdlogo de resumos e

distribui-lo gratuitamente aos geotécnicos de todo o Brasil, ao
mesmo tempo gue se organizou melhor o© servigo de fornecimento de
cdépia de teses.

Neste cat&logo encontra-se inicialmente a lista das teses de
doutoramento e depois a lista das dissertacdes de mestrado, ambas
em ordem cronoldgica da data de defesa. Se houver interesse em
adguirir cépia de alguma delas, peca informacdes & bibliotecéria:

Silvia N.V. Sverzut

Biblioteca do Dep. de Geotecnia da EESC-USP

Av. Dr. Carlos Botelho, 1465

Cep 13.560-970 - S&o0 Carlos -~ SP

tel. (0162) 72-6222 R 3070 - fax (0162) 71-9241

Os 78 mestres titulados sd@o principalmente engenheiros civis
(51%) ou gedlogos (47%), graduados em Sdo Carlos (23%), em outras
seis cidades do interior de Sdo Paulo (29%), em Sdo Paulo - capital
(11%), em outros onze estados do Brasil (33%) e em dois paises
estrangeiros (3%). Atualmente a maioria deles & ©professor
universitério (46%) ou trabalha em empresas estatais ou privadas
(27%) ou em instituigSes de pesquisa (13%), exercendo as atividades

em onze cidades do Estado de S3do Paulo (61%), em doze outros
estados (32%), ou em cinco paises estrangeiros (6%). Boa parte

deles ndo ingressou em programa de doutoramento (47%), outros estdo
com o doutorado em andamento no Brasil ou no exterior (31%), ou j&
concluiram o doutoramento (22%).

Sao Carleos, marco de 199%4.

Prof.Dr. José Carlos A. Cintra
Coordenador da Area de Pés-Graduacio
em Geotecnia



TESES DE DOUTORAMENTO

1987

ZUQUETTE, L&zaro Valentin D=01
Andlise critica da cartografia geotécnica e proposta metodoldbgica
para as condi¢bes brasileiras. 26/06/1987. 3v. Orientador: Prof.
Dr. Nilson Gandolfi.

Resumo: 0 trabalho compreende gquatro partes gque s&o discutidas
separadamente, porém relacionadas diretamente ao tema central,
mapeamento geotécnico. A primeira refere-se aos mecanismos

necessarios para elaborar adeguadamente os documentos (cartas,
mapas, etc.) gque registram os resultados obtidos no mapeamento
geotécnico. A segunda apresenta ampla revisdo bibliografica das
metodologias e sistemdticas mais empregadas no mapeamento
geotécnico e dos principais bancos de dados geoldgico-geotécnicos.
A terceira trata da proposta metodolégica, baseada nos
conhecimentos adquiridos no decorrer da revisdo bibliogrédfica, nas
condicdes sbcio-técnico-economicas do pais em outras consideracgdes
relativas & ocupacdo do meio fisico. Na fltima parte, encontram-se
expostos os resultados obtidos da aplicagdo da metodologia proposta
na regifdo compreendida na folha topografica do I.B.G.E. Campinas,
SP na escala 1:50.000.

Palavras-chaves: geologia de engenharia, mapeamento geotécnico,
metodologia, banco de dados geotécnicos, planejamento wurbano,
caracterizacdo do meio fisico, Folha de Campinas.

TSUTIYA, Augusto Massayuki D-02
Estudo da distribuicdo de vazios de materiais granulares, bem
graduados, e a sua aplicagdo a filtros de protegédo. 02/07/1987.

240p. Orientador: Prof. Dr. Jodoc Baptista Nogueira.

Resumo: Trés proposicdes s8o apresentadas neste trabalho: a)
metodologia de calculo da curva de distribuicdo de vazios, b)
critério da estabilidade interna e, ¢) critério de dimensionamento
de filtros de protecdo aplicados a materiais bem graduados (Cpy-20),
baseados na metodologia de Silveira (1964a).

Os resultados obtidos pela aplicacdo das proposigdes a) e
b) se mostraram compativeis quando comparados com os resultados dos
estudos experimentais realizados por (Kenney et al., 1983; Kenney &
Lau, 1984) enquanto que a proposicdo c) ndo pode ser verificada por
falta de ensaios confiédveis.

Palavras-chaves: mecédnica dos solos, distribuigdo de vazios,
materiais granulares, estabilidade interna, filtros de protecédo.

VILAR, Orencio Monije D-03
Formulagdo de um modelo matematico para a erosdo dos solos pela
chuva. 07/07/1987. 196p. Orientador: Prof. Dr. Nilson Gandolfi.

Resumo: A erosd@o dos solos constitui um fendmeno complexo, onde
intervém o solo, o clima, a topografia, a vegetagcdo e o homen,



dentre outros fatores, o que tem obrigado a uma abordagem empirica
na maioria dos estudos sébre o tema.

No presente trabalho, busca-se mostrar a potencialidade
de um modelo de erosdoc que se apoie nas leis fisicas que regem o
processo. Faz-se uma revisdo bibliogridfica procurando subsidios que
permitam entender e guantificar aspectos tais como: as agdes
erosivas da gota de chuva e do escoamento superficial e a
erodibilidade dos solos.

O processo erosivo foli separado consoante as &areas fonte
de sedimento: a &rea inter-sulcos e a &rea em sulcos, de acdrdo com
a concepgdo original de Foster & Meyer (1972). A identificac&o dos
principais processos atuantes nessas &reas, basicamente devidos &
gota e ao escoamento, respectivamente, ensejou a formulagdo de um
modelo matemdtico para a erosdo dos solos pela chuva. Admite-se
sclo granular homogéneo, com resisténcia nula a eroséo,
precipitacio de intensidade constante e um modelo cinematico para o
fluxo superficial. O processo & descrito com base na equacdc da
conservacgdo da massa para o sedimento e, a despeito das varias
simplificacdes adotadas, o modelo adequou-se razoavelmente bem aos
dados experimentais utilizados para verificacéo.

0 modelo permitiu a determinacdo da carga de sedimento
erodida e/ou depositada ao longo da superficie em estudo e ac longo
do tempo, para cada evento individual de precipitagdc, além de
fornecer as variacgdes de cota do terreno. Foi possivel verificar
também a influéncia da forma da encosta sobre as taxas de eroséo
produzidas, estudando trés encostas com diferentes formas (convexa,
retilinea e cdncava), mas tddas com a mesma declividade média.
Pode-se constatar que a eros&o & maior na encosta convexa, vindo em
seguida a encosta retilinea e depois a céncava e que tddas as
encostas estudadas tendem & forma cdncava e a uma reducdo nas taxas
de erosido com o passar do tempo.

Palavras=-chaves: erosédo, modelo matemético, gota de chuva,
escoamento superficial, forma de encosta, taxa de sedimento
erodido.

CINTRA, José& Carles Angelo D=04
Comportamento de modelos instrumentados de grupos de estacas
cravadas em areia. 11/08/1987. 117p. Orientador: Prof. Dr. José

Henrigue Albiero.

Resumo: Analisa-se através de provas de carga realizadas en
laboratdério, o comportamentoc de modelos instrumentados de grupos de
estacas cravados em areia.

Utilizou-se areia seca, média a fina, medianamente
compacta, e estacas metdlicas instrumentadas com extensémetros
elétricos de resisténcia. Os ensaios em grupos foram realizados com
diferentes configuracdes, variando-se també&m o nimero de estacas (2
a 9) e o espacamento entre elas (2,0 a 3,5 vezes o didmetro).

Observou-se que a eficiéncia dos grupos, em geral, &
superior ou igual a 1, varia com o espacamento, e atinge valores
méximos para o espacamento de 2,5 vezes o didmetro da estaca.

Notou-se també&m que os grupos de estacas recalcam mais do
que as estacas isoladas e gque o0s recalques aumentam com o tamanho
do grupo.




Constatou-se ainda que a distribuicdo de carga entre as
estacas se altera com o nivel de carregamento e & influenciada pela
sequéncia de cravacdo e pela posigdo da estaca no grupo.

Palavras—-chaves: fundactes, wmodelos, estacas cravadas, arela,
instrumentacdo, provas de carga, recalques, eficiéncia de grupo,
distribuigdo de carga.

i988

FERREIRAZ, Maria Licia Calijuri D=05
Proposta metodolbgica para desenvolvimento e implementagcdo de um
banco de dados geotécnicos. 16/12/1988. 353p. Orientador: Prof.
Dr. Nilson Gandolfi.

Resumo: Esta pesguisa faz uma andlise detalhada dos principais
bancos de dados geotécnicos internacionais e, enfatizando a
importédncia e vantagens de sua utilizag¢do, propde uma metodologia
alternativa aplicada &s condigbdes nacionais manipulando grande
quantidade de informagdes através de microcomputadores.

A metodologia agui proposta compreende a construcdo de
sistemas de visualizacdo grafica integrados com a digitacdo de
mapas (MAPAC) a sistemas de tratamento discreto e estatistico de
dados, possibilitando diferentes formas de recuperacgdo. Todos estes
sistemas s&@o coordenados e interrelacionados através de um Sistema
Gerenciador Global, agui denominado Sistema DATA-GEO.

Palavras-chaves: geologia de engenharia, banco de dados
geotécnicos, sistema DATA-GEO, mapeamento geotécnico, metodologia.

1990
QUEIROZ, Rudney da Conceicd@o D-06
Estudo experimental de tensbes e deformagbes em camadas da
infraestrutura e superestrutura ferroviéria. 26/10/1990, 223p.

Orientador: Prof. Dr. Nélio Gaioto.

Resumo s Através de ensaios em laboratdrio, analisam-se as tensdes
e deformacgcbes em modelo, na escala natural de uma secgi@o de via
permanente ferrovidria.

Utilizou-se solo compactado, representando as camadas
finais de terraplenagem, lastro, dormentes de ago, de madeira e de
concreto protendido monobloco.

Solo e contato lastro-solo foram instrumentados através
de células de tensbes totais; medidores de recalgues foram
posicionados nos mesmos niveis das células de tensédes.

Os carregamentos foram aplicados com atuadores de cargas,
funcionando de forma estatica e dindmica, medindo-se as tensdes e
deformacbes apds um certo nimero de ciclos de cargas, em intervalos
pré-determinados.

Constatou~se que a distribuicdo das tensdes e das
deformacgdes, transmitidas pelos dormentes de ago e de madeira,
possuem comportamento similar; melhor desempenho obteve-se com o
dormente de concreto.



As deformagdes apresentaram comportamento ndo linear em
relagdo ao nGmero de solicitagdes, mostrando gque o médulo de
deformacgdo da via cresce com as solicitacgdes. :

Palavras-chaves: infraestrutura ferroviaria, tensdes e deformacdes,
carregamentos, distribuigdo de tensdes, wmddulo de deformagdo,
instrumentacdo.

1991
STANCATI, Gene ' D=07
Estudo experimental do comportamento tensdo-deformacdo de uma
argila adensada unidirecionalmente. 05/02/1991. 244p.

Orientador: Prof. Dr. Caio Leister de Almeida Barros.

Resumo:e 0 trabalho & um estudo experimental do comportamento
tensio-deformacdo, em argila adensada unidirecionalmente, apds
mistura com adgua. Para sua execucéao, foram desenvolvidos
equipamentos para adensamento em grandes gquantidades de 1lama, e
medidores eletronicos especificos de deformagdes volumétricas e
radiais, usados em ensaios de compressdo triaxial. O modelo da
teoria cléssica elasto-linear, para solos com comportamento
anisotrdépico & utilizado, apds manipulacgdo algébrica, na obtencgédo
dos paré@metros da argila. Nos célculos, s8o aplicados processos
estatisticos de regressdes polinomiais. S&o analisadas as
correlacdes dos pardmetros eldsticos iso e anisotrdépicos (Médulos
de Elasticidade, Coeficientes de Poisson e Mddulos de Elasticidade
Transversal), com as tensdes confinantes dos ensaios triaxiais, e
com os indices de pré-adensamento das lamas, OCR.

Palavras-chaves: mecdnica dos solos, anisotropia, comportamento
tens3io-deformacdo, argila, adensamento unidirecional, ensaios de
compressdo triaxial, modelo eldstico linear.

CARVALHO, David de D=08
Anédlise de <cargas UGltimas & tragcdo de estacas escavadas,
instrumentadas, em campc experimental de Sdo Carlos - SP.

09/04/1991. 204p. Orientador: Prof. Dr. José& Henrique Albiero.

Resumo: Apresenta-se neste trabalho uma andlise de cargas Gltimas
de estacas escavadas, instrumentadas, submetidas a esforcgos axiais
de tracéoc em provas de cardga.

Apresentam-se também detalhes da instrumentacgdo instalada
nas estacas e detalhes do campo experimental onde foram realizados
Oos ensaios.

Realizaram-se provas de carga em trés estacas escavadas,
instrumentadas com 10 metros de comprimento e 0,35m, 0,40m e 0,50m
de diametro. A instrumentacdo consistiu de extensémetros elétricos
de resisténcia colados nas armaduras e de hastes medidoras de
deslocamentos. Instalou-se esta instrumentacio em cinco niveis ao
longo da profundidade das estacas.

Para a viabilizacdo deste trabalho e visando-se a
realizacdo de outras pesquisas, implantou-se campo experimental no
Campus da USP-S&o Carlos-SP.




Realizaram-se ensaios penetrométricos (5SPT, 5CPT) e
ensaios laboratoriais em amostras deformadas e indeformadas
retiradas de um po¢o aberto para este fim. Construiram-se estacas
raiz e estrutura metdlica para servirem de reagdc nas provas de
carga.

Palavras-chaves: fundacoes, carga Gltima, estacas escavadas
instrumentadas, trac@o, provas de carga, campo experimental USP/Sio
Carlos.

SOARES, Lindolfo D=09
Determinacdo do grau de coeréncia de rochas brandas. 16/04/1991.
324p. Orientador: Prof. Dr. Paulo Teixeira da Cruz.

Resumo: O grau de coeréncia de rochas & um parémetro
classificatério atualmente bastante empregado em trabalhos voltados
& classificacdo geotécnica de materiais rochosos. Esta determinacio
2 hoje feita através de uma avaliag8o tatil-visual, método este
bastante subjetivo, e que fornece apenas uma indicagdo qualitativa
das caracteristicas do material em andlise.

Esta condigd@oc implica, na pratica, pouca utilizacdo dos
resultados obtidos, visto que classificagdes geotécnicas requerem
informagdes mais consistentes sobre o comportamento das rochas
frente a possiveis empregos, seja como fundag¢do ou como material de
construcgéo.

A partir da avaliacdo deste quadro, desenvolveu-se un
equipamento para a realizagcdo de ensaios de determinagcdo de
coeréncia de rochas, ensaios estes padronizados, n&o destrutivos,
simples de serem executados e gue possibilitem a guantificacdo do
parémetro coeréncia. Os ensaios para a determinacdo da coeréncia,
que podem ser feitos sobre materiais rochosos com diferentes
caracteristicas textuais, estruturais, mineraldgicas ou de
resisténcia mecénica, foram preferencialmente sobre rochas de
baixas resisténcias mecdnicas. Estas rochas, denominadas no meio
geotécnico brandas, sdo, no &mbito deste trabalho, aquelas cujos
valores de resisténcia & compressdo simples est&@o situados na faixa
entre 0,5 e 20 MPa. Sua escolha deveu-se ao fato de ser scbre essas
rochas que residem as maiores dificuldades de se aplicar critérios
de classificacdo, entre eles a avaliacdo da coeréncia.

Os resultados de coeréncia determinados com o equipamento
mecdnico desenvolvido foram correlacionados com outros ensaios
empregados na classificagdo geotécnica de rochas: indices fisicos,
dureza esclerométrica "Shore", velocidade de propagacdo de ondas
sismicas, resisténcia & compressdo simples, "slake durability" e
ainda com a prépria coeréncia determinada tatil-visualmente.

A partir dos resultados obtidos, e das correlacgdes
estabelecidas, foi proposta a adogdo de critérios guantitatives
para a determinagcdo da coeréncia de rochas. Esta gquantificacédo
permitiu propor valores limites entre as diferentes coeréncias
apresentadas pelos materiais rochosos, possibilitando a proposicdo
de uma tabela para classificacdo das rochas quanto ao seu grau de
coeréncia.

Palavras-chaves: mecdnica das rochas, grau de coeréncia, rochas
brandas, correlacgdes, critério de classificacdo.



LOBO, Ademar da Silva D=10
Colapsibilidade do solo de Bauru e sua influéncia em estacas de
pegueno porte. 14/08/1991. 211p. Orientador: Prof. Dr. José
Henrigque Albiero.

Resumo:? Em estacas escavadas e apiloadas foram realizadas provas
de carga com o terreno natural e apds inundac&o, verificando-se a
influéncia do modo executivo e do encharcamentoc do sclo no valor da
carga UGltima das estacas; esses valores foram comparados aos
previstos por fdérmulas empiricas, gue usam resultados de sondagens
de simples reconhecimento. Um programa de laboratdério foi
desenvolvide para caracterizar o soloc do local e verificar a
influéncia da inundagdc nos paré@metros de resisténcia e
compressibilidade do solo.

Palavrag-chaves: fundagdes, colapsibilidade, estacas escavadas,
provas de carga, carga Gltima, compressibilidade.

GIACHETI, Heralde Luisz D=11
Estudo experimental de parémetros dinédmicos de alguns solos
tropicalis do Estado de S&c Paulo. 06/11/1991. 232p. Orientador:
Prof. Dr. Lazaro Valentin Zuguette.

Resumo: Estudam~se o mdédulc cisalhante e raz8c de amortecimento
interno de alguns scleos tropicais do Estado de S&o Paulo. Fez-se unm
levantamento e uma andlise critica de resultados de ensaios
dinfdmicos J& realizados em solos brasileiros. Foram realizados
ensaios sismicos "cross-hole" e de coluna ressonante em diferentes
solos tropicais que ocorrem nas cidades de Bauru, Sdo Carlos e
Campinas. Os resultados obtidos por estas técnicas s&o confrontados
e comparados com agqueles estimados por expressdes empiricas
disponiveis. Especialmente para os sclos de comportamento
lateritico, o médulo cisalhante méximo medido foli superior A&quele
estimado, o mesmo ocorrendo com a degradacdoc do médulo.

Estas discrepancias foram atribuidas &s caracteristicas
genéticas destes solos e a condigdo ndo saturada, comum em macicgos
terrosos de regides tropicais. Novas expressdes sdo propostas para
estimativa dos paré@metros diné&micos dos solos estudados.

Palavras-chaves: mecdnica dos solos, paré&metros dinfdmicos,"cross-
hole'", coluna ressonante, solo tropical.

is92

PEJON, Osni José D=12
Mapeamento geotécnico da Folha de Piracicaba - SP (escala
1:100.000): estudo de aspectos metodoldgicos, de caracterizacdo e
de apresentag¢do dos atributos. 26/06/1992. 2v. Orientador: Prof.
Dr. L&azaro Valentin Zuquette.

Resumo: Este trabalho apresenta os resultados obtidos com o
desenvolvimento do mapeamento geoté&cnico na regido de Piracicaba
(SP), na escala 1:100.000. Foram desenvolvidos estudos para a
selecdo dos atributos mais importantes para a caracterizagdc do
meio fisico em mapeamentos geotécnicos regionais, assim como as




formas de obtengdo, caracterizacdo e processos cartograficos. Como
produto final elaboraram-se doze documentos graficos, entre cartas
e mapas, gue sdo: mapas de documentacdo, substrato rochoso,
materiais inconsolidados e cartas de declividade, zoneamento
geotécnico geral, potencial de escoamento superficial, potencial de
risco a erosdoc acelerada e para deposigcdo de rejeitos sépticos. Os
materiais inconsolidados, devido a sua importé&ncia, foram estudados
detalhadamente, principalmente os aspectos relacionados a
erodibilidade e a caracterizacdo da fracdo fina pelo método de
adsorgcdo de azul de metileno. A carta de zoneamento geotécnico
geral foi elaborada com base em cinco atributos (textura, espessura
e génese dos materiais inconsolidados, substratc rochoso e
declividade), que possibilitaram a divisdo da regido em 107
unidades. A combinacdo da carta de zoneamento geotécnico geral e
atributos especificos direcionou a elaboracdoc das cartas do
potencial de escoamento superficial, de potencial de risco a erosio
acelerada e para deposicdo de rejeitos sépticos.

Palavras-chaves: geologia de engenharia, mapeamentoc geotécnico,
planejamentc regional, caracterizagdo do meio fisico, Folha de
Piracicaba, orientacdo para ocupacdo dos terrenos.

80UZA JUNIOR, Nahor Neves de D=-13
O ‘"entablamento” em derrames basalticos da Bacia do Parana:
aspectos genéticos e caracterizagdo geotécnica. 29/06/1992. 257p.

Orientador: Prof. Dr. Antenor Braga Paraguassu.

Resumo: O entablamento, uma feicdo estrutural tipica dos derrames
basdlticos do Grupo Rio Columbia (EUA), corresponde a uma rocha
seccionada por densa rede de juntas de resfriamento, com orientacédo
sub-vertical predominante. Define-se, nesse caso, um modelo de
génese em gque se admite a inundacgd@o de derrames de lava, por &aguas
continentais de superficie. O resfriamento do corpo de lava, entéo
submerso, se processa de maneira extremamente répida, originando o
intenso diaclasamento.

Identifica-se o mesmo 1litdétipo basaltico, porém em
ocorréncias relativamente mais raras, nos derrames da Bacia do
Parand. Procede-se entdao, pela primeira vez, a atividades de
reconhecimento e andlise de determinadas condicgdes paleo-
climéticas, eventualmente presentes por ocasiio do vulcanismo Serra
Geral e diretamente ligadas a formacdo do entablamento.

Verifica-se ainda, gque, em entablamentos n&o afetados
intempérica ou tectonicamente, as juntas estreitamente espacadas,
mas fortemente seladas e/ou perfeitamente imbricadas, isolam
pequenos blocos de rocha intacta de resisténcia mecé&nica muito
alta. Este conjunto lito-estrutural confere ao entablamento um
comportamento geotécnico comprovadamente adequado, como suporte
rochoso em obras civis de grande porte. Comportamento, igualmente
apropriado ou satisfatério, verifica-se ao caracterizar-se
tecnologicamente o material rochoso do entablamento, visando seu
emprego como material de construgéo.

Palavras-chaves: geologia de engenharia, "entablamento /
entablature®, mecdnica das rochas, maci¢o basédltico, Bacia do
Parana.



MANTILLA, Judy Norka Rodo de D=14
Comportamento de estacas escavadas, instrumentadas, & compressé&o.
19/10/1992. 263p Orientador: Prof. Dr. José Henrique Albiero.

Resumo: Inicia-se este trabalho com uma descricdo da implantacdo
do campo experimental, no Campus da USP de S&o Carlos, e da
instrumentac¢do utilizada para o estudo de estacas escavadas a seco,
a4 compressido. No campo experimental foram realizadas sondagens de
simples reconhecimento e ensaios de penetracgéo continua.
Realizaram-se também ensaios de laboratdrio em amostras retiradas
de um pogo de inspecdo. Foram feitas duas séries de provas de
carga, do tipo lenta, em trés estacas de 0,35 m, 0,40 m e 0,50 m de
didmetro e 10,0 m de comprimento. A instrumentacdo foli constituida
de barras instrumentadas com extensémetros elétricos de resisténcia
e hastes medidoras de deslocamento em cinco secgdes ao 1longo do
fuste da estaca. Foi também instalada uma cé&lula de carga na ponta
da estaca de 0,35 m de di&metro. Foram comparados os resultados das
provas de carga com a carga fGltima prevista por métodos que
utilizam ensaios de campo e pelo método do estado limite Gltimo.
També&m foram utilizados métodos de previsdo da curva carga X
deslocamentec e comparados com as curvas das provas de carga.
Observaram—-se cargas residuais nas estacas apbés o primeiro
carregamento.

Palavras-chaves: fundacdes, estacas escavadas instrumentadas,
provas de carga, curva carga-recalque, Campo Experimental USP/S&o
Carlos

ROHYM, Eérgio Amntonio D=15
Resisténcia ao cisalhamento de um solo arenosc laterizado néao
saturado da regido de Sdo Carlos-SP. 17/12/1992. 282p.

Orientador: Prof. Dr. Orencio Monje Vilar.

Resumo: Neste trabalho avaliam-se o comportamento mec&nico, com
&nfase & resisténcia ao cisalhamento, de um soclo arenoso laterizado
néoc saturado tipico e abundante, da regido de S3o Carlos e o regime
sazonal de sua &gua intersticial. A coleta de amostras indeformadas
para os ensaios de compressdo triaxial no laboratdrio, e as
determinacgdes in situ de um perfil de variacdo de teor de umidade
com uma sonda de neutrons ocorreram em um talude experimental
construido em um macigo natural do Campus da Escola de S&o Carlos.

As decisbes tomadas neste trabalho apoiam-se em uma
revisdo bibliografica atipica, que se mostra permeada de conceitos
préprios das Ciéncias dos Solos. Apresentam-se detalhes dos
equipamentos utilizados e desenvolvidos para este estudo, e do
software concebido para o gerenciamento dos ensaios de compress3o
triaxial. Mostram-se as micro-fotografias do plasma e da estrutura
do solo, e os resultados de determinacgdes porosimétricas,
granulométricas, mineraldégicas e da curva caracteristica que
forneceram subsidios para o entendimento do comportamento do solo
estudado.

Diante das dificuldades encontradas para o
estabelecimento da succdo matricial desejada dos corpos-de-prova
deste solo arenoso laterizado, desenvolveu-se uma metodologia
alternativa. Apresentam-se informacdes sobre a compressibilidade e
© grau de saturacdo dos corpos-de-prova, nas diversas fases
preparativas e durante os ensaios de compressdo triaxial. A



superficie de ruptura, gerada com os resultados dos ensaios de
compressdo triaxial desenvolvidos com corpos-de-prova saturados e
em diversas sucg¢gdes matriciais, mostrou-se, neste caso, melhor
representada por uma relagdo hiperbdlica.

Palavras-chaves: mecédnica dos solos, resisténcia ao cisalhamento,
soclo ndo saturado, ensaio de compressdo triaxial, sucgdo
controlada, superficie de ruptura.

PASTORE, Eralde Luporini D=16
Macicos de solos saproliticos como fundagcdo de barragens de
concrete gravidade. 21/12/1992. 290p. Orientador: Prof. Dr.

Jayme de Oliveira Campos.

Resumo: A construgdo de barragens de concreto gravidade sobre
soclos & bastante difundida no mundo. No Brasil, encontram-se apenas
alguns casos mais antigos e outros mais recentes. Principalmente em
se tratando de obras de pequeno e médio porte, & frequente o topo
rochosoc encontrar-se muito profundo, havendo necessidade, por isso,
de se construir as estruturas de concreto sobre macigcos de solos
saproliticos, materiais predominantes em paises de clima tropical.
Com o objetivo de melhor conhecer o comportamento geotécnico destes
maci¢os como fundacdo de barragens de concreto gravidade, sé&o
abordados nesta tese aspectos +tedricos e experimentais sobre os
mesmos, levando-se em conta a interferéncia de estruturas
geoldgicas reliquiares, em especial na resisténcia ao cisalhamento.
Um caso real de andlise de estabilidade & também apresentado no
final, mostrando a importé&ncia destas considerag¢des nas hipdteses
de ruptura e nos valores resultantes do Fator de Seguranca.

Palavras-chaves: fundacdes, barragem de concreto gravidade, solo
saprolitico, resisténcia ao cisalhamento, estabilidade, fator de
seguranca.

1993
NEVES, Marilza das D=17
Anédlise elastopléstica pelo método dos elementos finitos de estacas
escavadas. 16/04/1993. 308p. Orientador: Prof. Dr. Mitsuo
Tsutsumi.
Resumo: Este trabalho analisa, pelo método dos elementos finitos,

o comportamento de estacas escavadas, instrumentadas e carregadas
axialmente, em tracio e em compressdo. As estacas foram construidas
em um solo areno-argiloso da regidc de S&o Carlos, Estado de Sé&o
Paulo.

Tres modelos foram utilizados no estudo para representar
o comportamento do solo: um modelo elédstico perfeitamente plastico
(Mohr-Coulomb), um eldstico (Hooke) e um elastopléastico (Nova,
1982). Para reproduzir a descontinuidade na interface solo-estaca,
utilizou-se um elemento de contato isoparamétrico bidimensional de
espessura nao nula.

Para as simulacg¢des numéricas utilizou-se um programa de
computacgdo de grande capacidade, denominado "CESAR-LCPC",



desenvolvido no "Laboratoire Central des Ponts et Chaussées" de
Paris.

Os resultados da andlise numérica relativos &s curvas
carga-deslocamento, as tensodes cisalhantes no fuste e a
distribuicdoc de esforgos ao longo do fuste da estaca, sédo
comparados com os medidos nas estacas escavadas instrumentadas.

Os resultados do procedimento numérico concordaram de
maneira satisfatéria com os experimentais. Tornou-se evidente que a
utilizacdo de elementos de contato na interface solo-estaca conduz
a resultados mais compativeis com os dados experimentais.

Palavras-chaves: fundacodes, estacas escavadas instrumentadas,
anédlise elastopléastica, método dos elementos finitos, solo areno-
argiloso.

VECCEIATO, Antonio Brandt D-18
Mapeamentc geotécnico da &rea urbana de Cuiaba-MT (escala
1:25.000). 23/04/93. 2v. Orientador: Prof. Dr. Lazaro Valentin
Zugquette.

Resumo: Com o objetivo de equacionar as condicionantes do meio

fisico para o planejamento urbano da cidade de Cuiaba&-MT, foi
desenvolvido um mapeamento geotécnico na escala de 1:25.000. Foram
analisados os atributos mais importantes para a caracterizagdo do
meio fisico, procurando-se ressaltar os niveis de heterogeneidade
presentes na &area.

Foram elaborados os seguintes documentos graficos: Mapa
de Dados; Mapa das Bacias Hidrogrédficas escala 1:100.000; Mapa do
Substrato Rochoso; Mapa dos Materiais Inconsolidados; Carta de
Declividade; Mapa das Bacilas Hidrograficas escala 1:25.000; Mapa
das Zonas de Inundagdoc e de Ocorréncia de Problemas; Carta de
Zoneamento Geotécnico e Carta de Viabilidade para Urbanizacgdo.

A Carta de Zoneamento Geotécnico foi elaborada a partir
da andlise conjunta dos Mapas de Drenagem, Substrato Rochoso,
Materiais Inconsolidados e Carta de Declividade, obtendo-se 251
unidades.

A combinacdo da Carta de Zoneamento Geotécnico com
atributos especificos direcionou a elaboragdo da Carta de
Viabilidade ©para Urbanizacdo gque apresenta as limitacgdes e
potencialidades do meio fisico para o assentamento urbano.

Palavras-chaves: geologia de engenharia, mapeamento geotécnico,
planejamento urbano, orientagdo para ocupacdo dos terrenos, Folha
de Cuiaba - MT.

GOMES, Romero César D=19
Interacdc solo-reforg¢o e mecanismos de ruptura em solos reforcados
com geotéxteis. 18/05/1993. 270p. Orientador: Prof. Dr. Delma
vidal.

Resumo: Este trabalho aborda os mecanismos de interacdo solo-

reforco e os mecanismos de ruptura associados a estruturas em solos
reforcados com geotéxteis, por meio de uma sistematizacdo
atualizada dos conhecimentos disponiveis na literatura técnica e de
um amplo programa de investigag8o experimental em laboratédrio.
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A interacdo solo-reforgo, apdés a formulacdo geral dos
principios gque condicionam o comportamento de interface para
inclusdes em geral e para as mantas téxteis em particular, foi
objeto de estudos experimentais desenvolvidos em térmos de
comportamento ao cisalhamento de interfaces solos-geotéxteis e em
térmos da influéncia do confinamento do solo sobre as
caracteristicas mecé@nicas do geotéxtil. As andlises experimentais
compreenderam ensaios de cisalhamento direto de grande porte com
interfaces solos-geotéxteis diversas e ensaios de tracgdo confinada
de geotéxteis tecidos e n8o-tecidos.

Adicionalmente, os estudos englobaram andlises dos
mecanismos de ruptura associados a estruturas de arrimo em solos
reforcados com geotéxteis, submetidos a carregamentos impostos por
uma sapata posicionada a disténcias variédveis da borda do muro. As
andlises foram implementadas através das técnicas da modelacgédo
fisica e aplicagdo das leis de similitude a problemas geotécnicos.
Foram executados modelos de muros de arrimo comportando variacdes
de geometria e da natureza dos elementos de reforgo, reproduzindo
metodologias construtivas de uso corrente em estruturas reais.

Palavras-chaves: mecdnica dos solos, geotéxteis, interacdao solo-
reforgo, estruturas de arrimo.

FRAZAO, Ely Borges D=-20
Metodologia para avaliacdo da alterabilidade de rochas a partir de
estudo experimental em amostras de basaltos da UHE de Trés Irmdos -
Estado de S&o Paulo. 12/08/¢93. i6lp. Orientador: Prof. Dr.
Antenor Braga Paraguassu.

Resumo: Estudo experimental sobre a alterabilidade de basaltos
das fundag¢bes da Usina Hidrelétrica de Trés Irmd3os constou da
execucdo de ensaios de alteragdo, por ciclo de saturagdo e secagen,
e de abrasdo "Los Angeles”™ efetuados apds ensaios de alteracdo. O
ensaio de abrasdo "Los Angeles” foi adotado como par@metro mecénico
auxiliar na quantificacgdo da desagregacdo. Andlises granulométricas
também foram utilizadas com o mesmo objetivo. Foram executados,
ainda, ensaios fisico-mecédnicos e anadlises petrograficas para a
caracterizacgdo tecnolégica das amostras.

A distribuicdo dos valores de perda de massa por
alteragdo e ©por abrasdo, em funcdo do tempo (ciclos), e as
distribuigdes granulométricas apresentadas apds esses ensaios,
permitiram avaliar com clareza a desagregabilidade das amostras.
Aos resultados das perdas de massa por alteragcdo e por abraséao
foram aplicados critérios de célculo sugeridos por diferentes
autores, para fixar indices de alterabilidade de rochas. Os indices
adotados permitiram estabelecer a sequéncia de alterabilidade dos
basaltos estudados.

A partir dos resultados obtidos no estudo, foi possivel,
ainda, estabelecer uma proposta de procedimento para avaliar a
alterabilidade de rochas, com contribuicdo para normalizacdo de
ensaios de alteracédo.

Palavras-chaves: mecédnica das rochas, alterabilidade, basaltos,
abrasdo "Los Angeles®™, UHE de Trés Irm&os.
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ROLIM FILEO, José& Lins D=21
Consideracbes sobre desmontes de rochas com énfase aos basaltos
feicdo entablamento. 25/106/93. 216p. Orientador: Prof. Dr.
Tarcisio Barreto Celestino.

Resumo: A feicd@o estrutural dos derrames lbasdlticos tipo
entablamento corresponde a uma rocha seccionada por densa rede de
juntas, com orientac&c predominantemente subvertical. No Brasil,
essas ocorréncias s8oc identificadas na Bacia do Parané.

A 1importé&ncia de estudos do comportamento dos macicgos
tipo entablamento frente & acf8o dos explosivos se faz presente,
quando de construcdo (brita), como ainda fundacdes de obras de
grande vulto.

Un resumo do estado da arte em desmontes de rochas com
explosivos, associados & préatica, & usado como base de suporte para
o atendimento de toda a complexidade que envolve os desmontes nos
macigos rochosos tipo entablamento.

Destaca-se, em termos comparativos, a grande diferenca
gue se faz presente, quando se levam em consideracdo as
caracteristicas singulares do intenso fraturamento que domina o
entablamento.

Assocliando-se dados e observagdes de campo, sugerem-se
modelos de desmontes em entablamento, adaptados aos mais diversos
tipos de obras da construgdo civil e mineracéo.

Palavras-chaves: mecénica das rochas, desmonte, basaltos,
entablamento, Bacia do Parana.

BORTOLLUCCI, Antonio Airton D=22
Modelo de ruptura em compressdo de materiais frageis baseado na
mecédnica da fratura e aplicado ao efeito-escala. 26/11/93. 132p.

Orientador: Prof. Dr. Tarcisio Barreto Celestino.

Resumo: Os critérios de tensdo-limite utilizados na resisténcia
dos materiais, a partir da Mec&nica do Continuo, n&o conseguem
prever o efeito-escala que normalmente ocorre na ruptura de
amostras de diferentes tamanhos.

Tentando entender esses fendmenos, fol proposto neste
trabalho, um modelo probabilistico de ruptura em compressdo, de
materiais frégeis, baseado na Mecédnica da Fratura El&stica Linear
(MFEL) . O tamanho das fraturas presentes no material & considerada
a variédvel aleatdria do modelo. Estdo previstas a ruptura por
propagacdo axial de fraturas, a propagacdoc estdvel de fraturas, a
interacdo entre fraturas, a indugcdo de tensdes de tracdo a partir
de solicitagbes compressivas. Novos pardmetros sdo introduzidos
possibilitando, por exemplo, que a macro-superficie de cisalhamento
e a diminuicdo do tamanho das fraturas criticas, verificadas em
situagdes de confinamento, possam ser explicadas. O modelo foi
particularizado para situacdes muito simples e foi calibrado com
ensaios de laboratdrio, aplicados ao efeito-escala na resisténcia.
Uma nova técnica para gerar e controlar fraturas no interior de
amostras moldadas, utilizando l&minas de poliéster, foi utilizada.
Com isso foi possivel simular materiais gue apresentam tamanho de
fraturas constante com a dimensdo da amostra, e o0s que apresentam
tamanho proporcicnal & dimensdo da amostra. Essas simulacdes
mostraram que o modelo, nessas condigdes particulares, assim como a
MFEL, s3oc perfeitamente aplicdveis na previsdo do efeito-escala na
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resisténcia de materiais frégeis. A partir das quantificacdes de
todos os paréametros envolvidos no modelo, gque serdc motivo de
futuros trabalhos, poderd ser feita a previsdo do efeito-escala em
escala de campo, sem haver necessidade de execucdoc de ensaios com
amostras de varios tamanhos.

Palavras-chaves: mecénica das rochas, efeito-escala, ruptura,
Mecadnica da Fratura Elé&stica Linear (MFEL), fratura.

DISSERTAQéES DE MESTRADO

1978

CAMARGO, Teresinha A.M.B.H. de M=-01
Correlagbes entre alguns paradmetros para os solos da cidade de Sé&o
Paulo. 04/08/1978. 86p. Orientador: Prof. Dr. Jodo Baptista
Nogueira.

Resumo: Apresentam-se neste trabalho os resultados das
investigag¢des geotécnicas realizadas nos eixos norte-sul e leste-
ceste do Metrdé de Sio Paulo. Estes dados foram coletados,

analisados e correlacionados, procurando-se desta forma, orientar
futuros programas de ensaios e suas respectivas interpretacdes, e a
adocdoc de parédmetros para projeto de obras em locais nos quais se
dispuser de apenas ensaios de realizacdo expedita (caracterizacio e
penetracdo dindmica e estdtica). Os dados coletados foram colocados
em tabelas compactas e s&o apresentados os perfis longitudinais dos
trechos pesquisados.

Palavras-chaves: mecé@nica dos solos, caracterizagdo, penetracéao
dindmica, penetrac¢do estéatica.

1979

BUENO, Benedito de Souza M=02
Anédlise, pelo método dos elementos finitos, do comportamento de uma
galeria sob uma barragem de terra com fundagdo compressivel.
08/06/1979. 121p. Orientador: Prof. Dr. Nélio Gaioto.

Resumo: Este trabalho analisa os esforcos e as deformacdes de uma
galeria de concreto armado, constituida de tramos articulados, que
atravessa uma barragem de @ terra apoiada em uma fundacao
compressivel.

Efetua-se uma comparacdo entre os valores da tensédo
vertical atuante sobre a galeria calculados por meio de dois
processos de céalculo. O primeiro utiliza a teoria de Marston para
condutos salientes positivos; o segundo, o método dos elementos
finitos, com elementos isoparamétricos, processo esse que fornece
ainda as tensbes, os deslocamentos e as deformagbes em gqualquer
ponto do contorno da galeria. Para execucdo do trabalho utilizou-se
o programa GEOL1l1l proveniente da adaptagdo para computadores IBM-
1130 do programa ISBILD para célculo de elementos finitos ("a
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computer program for analysis of static stresses and movements in
embankments") originalmente em linguagem FORTRAN v para
computadores CDC-6500, e criou-se o programa GEOll2 em FORTRAN IV
para computadores IBM-1130, que fornece a tensdo vertical de acordo
com a teoria de Marston.

Palavras-chaves: barragem de terra, fundagcdo compressivel, tenséo
vertical, método dos elementos finitos.

VILAR, Orencioc Monje M=-03
Estudo da compressdo unidirecional do Sedimento Moderno (solo
superficial) da cidade de S&o Carlos. 24/07/1979. 110p.

Orientador: Prof. Dr. Jodo Baptista Nogueira.

Resumo: A compressibilidade do solo superficial (sedimento
moderno) na cidade de S&doc Carlos (SP) & analisada.

Utiliza-se o ensaio de compressdo unidirecional confinada
(adensamento ou edométrico), com inundagdo por @estigios de
carregamento, para verificar se o solo apresenta estrutura instével
do tipo colapsivel. Isso foi feito sobre corpos de prova ensaiados
a teor de umidade natural e sobre corpos de prova submetidos a

secagem parcial.

Palavras-chaves: mecdnica dos solos, compressdoc unidirecional,
corpos de prova, carregamento, solo colapsivel, sedimento moderno.

i981
CINTRA, José& Carlos Angelo M=-04
Uma anélise de provas de carga lateral em estacas e compara¢dc com
os métodos da tecria de reag¢do horizontal do solo. 30/09/1981.

151p. Orientador: Prof. Dr. José& Henrique Albiero.

Resumec: Analisam~-se provas de carga lateral em estacas, ensaiadas
em solo arenoso com a aplicacdo simulténea de momento fletor, apds
a escavagdo do solo superficial. Com base nesta anélise,
generaliza-se a recomendagdo de ALIZADEH e DAVISSON (1970)
encontrando-se © intervalo de variacdc do deslocamento horizontal
Vo entre 4 e 8mm para adogdo do pardmetro njp.

Comparam-se os resultados dos métodos da teoria de reacédo
horizontal com provas de carga, obtendo-se boa concordancia.

Apresenta-se uma proposta de uniformizacdo de notacdo
para a teoria de reacgd@o horizontal do solo.

Palavras-chaves: fundagdes, provas de carga lateral, solo arenoso,
reacdo horizontal.

ZUQUETTE, Ldazaro Valentin M=05
Mapeamento geotécnico preliminar da regido de Sdo Carlos.
02/10/1981. 2v. Orientador: Prof. Dr. Nilson Gandolfi.

Resumo: O mapeamento geotécnico constitui, ainda, um procedimento

muito pouco difundido no pais. E feita uma andlise das metodologias
existentes e, aplica-se a francesa numa regido central do Estado de
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Sdo Paulo. Como resultado, é apresentado um conjunto de cartas
interpretativas, nas gquais estd3o sugeridos limites bésicos para
utilizacdo do meio ambiente.

Palavras-chaves: geologia de engenharia, mapeamento geotécnico,
caracterizacdo, planejamento regional, orientag¢@c para ocupagdc dos
terrenos, caracterizac&o do meio fisico, Folha de S&c Carlos.

LIMA, Dario Cardoso de M=-06
Algumas considerac¢des relativas a aspectos da estabilizacgcdo dos
solos, em particular & estabilizacdoc solo-cal.l16/10/1981. 211p.

Orientador: Prof. Dr. Araken Silveira.

Resumo: Apresentam-se algumas consideracgdes relativas a aspectos
da estabilizacdo sclo-cal para usoc em rodovias.

Testa-se a validade das equacgdes de regressdo linear
miltipla propostas por Marshal R. Thompson para a avaliagdo da
reatividade solo-cal, e procede-se & definigcdoc de guais
propriedades naturais dos solos influenciam significativamente a
reatividade solo-cal, pelc estudo experimental em laboratdric das
misturas solo-cal, de oito solos caracteristicos do Estado de S&o
Paulo e uma cal dolomitica.

Discute-se, tambén, © processoc recomendado para a
definigcdo do teor o6timo em <cal e o emprego das técnicas
estatisticas de Andlise de Varidncia e Teste de Variag8@o Maltipla
de Duncan no Trabalho de Harty intitulado: "Factors influencing the
lime reactivity of tropically and subtropically weathered soils".

Palavras-chaves: mecédnica dos solos, estabilizacédo, solo-cal,
reatividade.

1982
EWONG, Shih Cheng M-07
Anadlise do comportamento de filtros de protegcdo através do critério
de carreamento. 15/01/1982. 92p. Orientador: Prof. Dr. Jodo

Baptista Nogueira.

Resumo Foram apresentados resultados de ensaios feitos por
vadrios autores e as relagbes granulométricas para dimensionamento
do filtro de protecdo oriundos desses. Aplicagdo do critério de
carreamento nas combinagbes filtro-base e a comparacdo dos
resultados tedricos esperados com agqueles observados nesses
ensaios, a fim de averiguar se existe algum ponto em comum entre
esse critério e o critério granulométrico.

Foi possivel verificar uma compatibilidade entre os 2
critérios, estabelecendo uma percetagem limite do material de base
que pode atravessar o filtro, com um determinadec nivel de
confianga, sem ruptura do mesmo.

Tentativa de analisar o problema com a transformacdo de
granulometria do material do filtro de massa em nGmero das
particulas. A determinagdo da curva dos vazios em namero né&o
apresentou um resultado ac gqual se possa afirmar que h& alguma
vantagem.
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Palavras=chaves: mecénica dos solos, filtro de protecéo,
granulometria.

TSUTIYA, Augusto Massayuki M=-08
Estudo de algumas interferéncias sobre os vazios de um material
granular. 12/02/1%82. °2p. Orientador: Prof. Dr. Jodo Baptista
Nogueira.

Resumo: As interferéncias de alguns paré&metros na curva de
distribuicdo de vazios e no ensaio propcsto, tais como: forma de
particulas, verificacdo da carga piezométrica em dois pontos do
solo base e do filtro e problemas de segregacdc dos finos durante a
moldagem do filtro, s&o analisadas.

A influéncia da forma da particula na formacd@o do vazio
internc teve é&nfase especial, sendo propostas equagdes para
correcdo de curvas de distribuicgdo de vazios para materiais que se
aproximam ou se afastam das consideracbes tebricas.

Palavras-chaves: mecdnica dos solos, distribuicdo de vazios,
granulometria, filtro de protecéo.

PASTORE, Eraldo Luporini M=-09
Contribuic&o aoc estudo dos solos saproliticos compactados derivados
de rochas &cidas, com destaque as obras viérias. 11/05/1982.

193p. Orientador: Prof. Dr. Antenor Braga Paraguassu.

Resumo: Os solos saproliticos s8c um dos mais importantes
materiais no &mbito da construgdoc civil devido a sua larga
ocorréncia. Entre os mesmos s&o nuito abundantes os tipos mais
siltosocs, com os gquais tem-se encontrado freguentemente problemas
de comportamento, principalmente em estradas de rodagem.

Com o© objetivo de melhor conhecer a composigédo e
mecanismos de comportamento destes solos, foram realizados estudos
com siltes saproliticos derivados de rochas cristalinas &cidas
compreendendo andlises mineraldgicas e ensaios geotécnicos. As
andlises compreenderam principalmente a difratometria de raio-X e
microscopia eletrdénica de varredura (MEV) e os ensaios, as séries
Mini:MCV e Mini-Normal propostas por Nogami e Villibor (1980), além
de ensaios ©para determinacdoc da granulometria, limites de
consisténcia e pressdo de expansdo.

Os estudos foram realizados em duas etapas, sendo que na
primeira ensaiaram-se isoladamente e em conjunto os principais
minerais que compdem os siltes saprolitices, enguanto gque na
seqgunda investigou-se a influéncia da destruicdo da estrutura
original do solo no seu comportamento geotécnico.

Os resultados dos ensaios permitiram chegar a importantes
conclusdes sobre a metodologia utilizada e caracteristicas dos
siltes estudados, notadamente com relagcdo aos caulinicos que
revelaram possuir propriedades peculiares.

Palavras-chaves: solo saprolitico, silte, granulometria, limites
de consisténcia, estradas de rodagem.

16



COSTANZO JONIOR, Jacinto M=-10
Sintese metodolbgica dos estudos geoldgico-geotécnicos aplicados ao
projeto de taludes de mineragé&o. 02/12/1982. 151p. Orientador:
Prof. Dr. Carlos Altino Dinis da Gama.

Resumo: Com a constatagdo, nos paises de sdlida tradigdo em
mineracdo a céu aberto, de que os depbdsitos correntemente minerados
ou em fase de avaliacdo, estdoc cada vez mais tornando-se
tecnicamente dificeis de serem lavrados e exigindo a aplicacgd@oc de
altos investimentos, se comparados aos grandes projetos
desenvolvidos no fim da década de 1960, a Geologia Aplicada tem
conguistado um novo campo de atuacéo, constituindo-se uma
ferramenta intensamente utilizada no projetc e operacio de uma
mina a céu aberto.

No Brasil, no que se refere a mineragdo a introducd@o dos
conceitos de Geologia Aplicada tem sido mais 1lenta e nmenos
difundida que nas obras civis. Contudo, nos Gltimos anos, tambénm
sob pressdo do fator economico, os projetos de exploracd@o de
recursos minerais passaram a considerar com cuidado crescente a
necessidade de se reduzir os iIndices de riscos gque afetam os
empreendimentes do ramo, tendo-se constatado uma progressiva
racionalizacdo dos trabalhos e mineracdo. Para tanto necessita-se
trabalhar com pardmetros geoldgico-geotécnicos confidveis que
traduzem o real comportamento dos macicos frente &s solicitacdes
gque lhe sido impostas pela atividade mineira. E neste contexto que
se 1insere a Geologia Aplicada, integrada &s atividades da
Engenharia de Minas.

Dentro desta filosofia, a presente dissertagdo tem por
objetivo apresentar a formulagdo ordenada dos métodos e orientacgdes
atualmente em uso neste campo, uma vez que se acredita gue caberad a
Geologia Aplicada importante papel no desenvolvimento dos projetos
de mineracdo no Brasil.

Palavras-chaves: taludes de mineragdo, mineragdoc a céu aberto,
exploracdo de recursos minerais.

CARVALHO, David de M=-11
Determinagdo de parémetros reolbgicos de argila marinha da Baixada
Santista. 20/12/1982. Orientador: Prof. Dr. Evelyna Bloem Souto.

Resumo: Determinam-se os pardmetros recldgicos para os modelos
elastico linear, eladstico hiperbbélico e elasto pléastico, para
argila marinha da Baixada Santista, através de ensaios triaxiais e
de adensamento. Os ensaios foram realizados em corpos de prova
talhados de blocos de solo indeformado, retirados de um pogo aberto
especialmente para este fim.

Palavras-chaves: mecdnica dos solos, reclogia, argila marinha,
modelo eléastico linear, ensaio triaxial, corpos de prova,
adensamento.

1983
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FERREIRA, Maria Lueia Calijuri M=12
Efeitos da anisotropia provocada por laminagdo sbébre a
permeabilidade e a resisténcia ao cisalhamento de solos

compactados. 11/01/1983. 185p. Orientador: Prof. Dr. Nélio
Gaioto.
Resumo: A compactacdoc & um processo muitoc utilizado para aumentar

a resisténcia dos solos; quando o processo & executado com teores
de umidade elevados e alto grau de compactacdo surgem no tdépo da
camada compactada fissuras de pequena abertura denominadas
laminacdes.

O estudo dgue ora se propde analisa os efeitos da
laminagcdo sobre a permeabilidade e a resisténcia ao cisalhamento de
solos compactados.

Para tanto foram analisados solos das barragens de
Jaquari e Trés Irmdos, através dos seguintes ensaios de
laboratério: permeabilidade & carga varidvel, cisalhamento direto,
triaxiais adensados répidos com medidas de pressdo neutra saturados
por contra pressd3c e ndoc saturados, adensamento com mnedida de
permeabilidade além dos ensaios de caracterizacédo.

As conclusdes foram obtidas comparando-se os resultados
para cada solo na condicd@o laminada e nZo laminada; constatou-se
experimentalmente a origem do fendmeno pela realizacdo de ensaios
de compactagcdc Proctor Normal Modificado em duas condigdes
diferentes: primeiramente fixou-se o nGmero de golpes por camada e
aumentou-se a umidade de moldagem, depois a umidade foi fixada e
aumentou-se o nimeroc de golpes por camada.

A microestrutura dos solos & visualizada através de fotos
executadas com o auxilio do microscépio eletrénico "scanning".

Palavras-=chaves: mecdnica dos solos, compactacdo, anisotropia,
permeabilidade, resisténcia ao cisalhamento, ensaio triaxial.

BORTOLUCCI, Antonie Airten M-13
Caracterizacdo gecldgico-geotécnica da regido urbana de Sdo Carlos,
SP, a partir de sondagens de simples reconhecimento. 30/05/1983.

67p. Orientador: Prof. Dr. Jodo Baptista Nogueira.

Resumo: Propde-se um mapeamento geocldgico de sub-superficie,
envolvendo as formacdes responsaveis pelo suporte das edificacdes
de S&o Carlos. Foli baseado em sondagens de simples reconhecimento
associadas ao conhecimento das caracteristicas 1litolégicas das
formagdes geoldgicas. A partir dessas sondagens e de resultados de
ensaios de laboratério, sdo apresentadas algumas das
caracteristicas geotécnicas das formaces.

Palavras-chaves: geologia de sub-superficie, mecdnica dos solos,
STP, sondagens de simples reconhecimento.

LIMA SOBRINHO, Olavo de Oliveira M=-14
Estudco das caracteristicas da compressibilidade do solo superficial
de S&do Carlos, através de provas de carga em modelos. 01/07/1983.

123p. Orientador: Prof. Dr. Jodoc Baptista Nogueira.
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Resumo: O estudo da compressibildade do solo superficial da
cidade de S3o Carlos, SP, através de provas de carga em modelo, foi
o objetivo principal do trabalho.

Para isso executaram-se ensaios em amostras indeformadas,
sobre uma amostra isolada, e posteriormente scbre duas
simultdneamente, com teor de umidade natural e com inundacdo, sendo
que os ensaios com inundacdo foram feitos para verificar se o solo
apresentava estrutura do tipo colapsivel.

Comparam-se as provas de carga em modelo sobre uma
amostra, com os resultados dos métodos da teoria de capacidade de
carga.

Palavras-chaves: mecé&nica dos solos, compressibilidade, provas de
carga, solo colapsivel, capacidade de carga.

VIDARL, Indiara Giugni M-15
Comportamento de estacas pré-moldadas na regido de S&o Carlos, SP.
01/07/1983. 270p. Orientador: Prof. Dr. José Henrique Albiero.

Resumo: Nesta dissertac8o foi estudado o comportamento de estacas
pré-moldadas, através da comparacdo entre as capacidades de carga
obtidas em provas de carga e calculadas por fbérmulas tebricas
estaticas propostas por diversos autores, e também por fdrmulas
empiricas, nas quails se utilizaram os resultados de ensaios de

penetracdc medidos em sondagens & percussdo e de ensaios de
penetracgdo de cone.

Palavras-chaves: fundacbes, estacas pré-moldadas, capacidade de
carga, sondagens a percussio, ensaios de penetracdo de cone.

MIOTO, José Augusto M=-16
Mapa de risco sismico do sudeste brasileiro. 10/11/1983. 66p.
Orientador: Prof. Dr. Carlos Altino Dinis da Gama.

Resumo: Os estudos de zoneamento sismico do sudeste brasileiro
vém sendo feitos utilizando-se critérios diversos, dependendo dos
interesses das andlises e da evolugdo do conhecimento sismo-
tecténico.

A partir de 1978 surgiram estudos mais consistentes sobre
sismicidade, dirigidos aos projetos de hidrelétricas e usinas
nucleares.

No contexto de estabilidade regional, e em nivel de
interpretacdo dos epicentros, estruturas tecténicas e intensidades
sismicas, foi adotada a subdivisdo regional em 2zonas sismogénicas
conforme a proposta pelo IPT em 1981.

O mapa de distribuicdo das intensidades méximas obtido a
partir deste =zoneamento foi utilizado para as consideracgdes de
probabilidade de ocorréncia e tempo de retorno de intensidades
sismicas, configurando o Mapa de Risco Sismico do Sudeste
Brasileiro.

Palavras—-chaves: sismicidade, estabilidade, risco sismico, sudeste
brasileiro, geologia de engenharia.
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MONTICELLI, Jo&oc Jerdmnimo M=17

Influéncia da compartimentagdc geoldgico-geotécnica de macicos
rochosos no projeto de funda¢gbes de barragens - fase de
viabilidade. 10/01/1984. 14%p. Orientador: Prof. Dr. Carlos

Altino Dinis da Gama.

Resumo: A compartimentacdc de macicos rochosos para fundacdo de
barragens pode ser feita através de unidades geoldgico~geotécnicas
ou de classes de macigo. Para a individualizacdo de unidades ou
classes sdo realizadas investigacdes de superficie, de
subsuperficie, ensaios de laboratério e ensaios especiais,
condizentes com as necessidades. O projeto técnico e o orgamento
séo elaborados com base nas informacdes fornecidas pela
compartimentacdo, principalmente a respeito da capacidade de carga,
estangueidade e condigdes de escavagdo dos nmateriais. As
compartimentacdes desenvolvidas em trés projetos sio comentadas, &
luz das ligdes aprendidas.

Palavras-chaves: fundagdes, barragens, compartimentacdo,capacidade
de carga, macigo rochoso, escavacgdes.

ROHM, Sérgio Antonio M-18
Consideracbes sébre penetrémetros dinédmicos leves aplicados na
construcdo e avaliagdc de pavimentos de baixo custo. 06/02/1984.

109p. Orientador: Prof. Dr. Jodo Baptista Nogueira.

Resumo: Tem-se como objetivo verificar a aplicabilidade dos
penetrdémetros dinfmicos leves no contrdle de compactagcdo e na
avaliacdo de pavimentos de solo arenoso fino. Apresentam-se uma
revisao bibliogréfica sébre penetrdmetros dindmicos e resultados de
ensaios de laboratdério, que permitiram relacionar, a um bom nivel
de significéncia, os penetrdmetros diné&micos leves UFV-I e UFV-II
com os ensaios de CBR e Mini-CBR, para gquatorze amostras de solo
arenocso fino do Estado de S&o Pauloc. Sugere-se o usc do
penetrdémetro leve UFV-II para a determinagcdo do MCBR "in situ",
quando © solo arenosc fino exibir caracteristicas gque dificultem
atingir o grau de compactacdo estabelecido no projeto.

Palavras-chaves: mecdnica dos solos, penetrdmetro dindmico leve,
compactacdo, sclo arenoso.

MARARNESI, Davi Alfredo M-=19

Consideracbes sbbre aspectos geolbgico-geotécnicos dos arenitos da
Formacdo Caiué& na construcdo de barragens. 07/05/1984. 139p.

Orientador: Prof. Dr. Jayme de Oliveira Canmpos.

Resumo: No Brasil, a experiéncia disponivel, gquantoc a se
compreender o comportamento geotécnico das rochas sedimentares,
apesar de suas extensas ocorréncias no pais, & mnuito escassa,
relativamente aos estudos desenvolvidos em rochas cristalinas.

Ao abordar este tema, ainda muito pouco estudado,
pretendeu-se ampliar o seu conhecimento e dar mais um passo para o
enriguecimento do acervo de dados geoldgico-geotécnicos de rochas
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sedimentares. A usina e eclusa Porto Primavera e usina Rosana estéo
sendo implantadas, respectivamente, nos rios Parand e Paranapanena,
no extremo sudoeste do Estado de S3o Paulo, na regido comumente
designada de Pontal de Paranapanema. Neste local as rochas de maior
ocorréncia superficial correspondem acs arenitos da Formacdo Caiua.

A eclusa, eclusa tempordria e a a&rea de montagem da usina
Porto Primavera e a &rea de montagem da usina Rosana, estaréo
fundadas nestas rochas, propiciando grandes volumes escavados.

A presente dissertacdo tem por objetivo apresentar os
paré&metros e critérios utilizados para os estudos geoldgico-
geotécnicos de campo destes arenitos; os tipos litoldégicos
identificados; os aspectos praticos observados "in situ" dos
procedimentos empregados para o desmonte a fogo, visando a obtencéo
de blocos de dimensdes compativeis com as necessidades para emprego
nas ensecadeiras de desvio dos rios; sua aplicacdo como enroccamento
para a construgcdo dessas ensecadeiras e o comportamento dos
taludes escavados.

Para a aplicacdo destes arenitos como enrocamento, foram
realizadas, antes do inicio das obras, avaliac¢des praticas de campo
através da escavagd@o experimental realizada a montante da eclusa,
escavacdo esta que proporcionou material para a construcdo de uma
ensecadeira experimental, além de ensaios de desagregabilidade
(ciclagem natural) em amostras retiradas de pogos e sondagens.

Em fungdoc desses resultados de desagregabilidade de

alguns <tipos litolégicos, para sua melhor caracterizagdo e
entendimento de suas caracteristicas geoldgicas e seu comportamento
geotécnico, foram executadas andlises granulométricas e
petrogréficas, determinagdo das composicdes de fracdo silto-

argilosa e do cimento por difratometria de raio X e andlise quimica
do cimento.

De maneira geral, estes arenitos apresentaram
comportamento satisfatério para estas finalidades de emprego nas
obras.

Palavras-=chaves: geologia de engenharia, barragens, arenitos,
Formacdo Caiud, rocha sedimentar.

1985
JORGE, Francisco Nogueira de M=-20
Mecanismos dos escorregamentos em encostas marginais de
reservatérios. 09/04/1985. i161p. Orientador: Prof. Dr. Riuiti
Yoshida.
Resumo: Os escorregamentos em encostas marginais s&o as formas

mais comuns de deterioracdo de reservatdérios. Quase todos os tipos
de movimentos em solos e rochas nestas encostas podem resultar da
sua implantacdo e/ou forma de operacdo. Na presente dissertacdo sé&o
analisados e discutidos os mecanismos mais frequentes de formacgdo e
desenvolvimento destes escorregamentos, ilustrados com exemplos
reais registrados junto aos reservatdérios de Vajont, nos Alpes
Italianos, e Paraibuna-Paraitinga, Furnas, Ponte Nova, entre outros
casos nacionais.

Estes fenbmenos podem ocorrer durante todo o periodo de
vida Gtil de um reservatdédrio, porém sdo mais intensos por ocasido
do primeiro enchimento, quando se processam as maiores modificacgdes
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no meio fisico, e dos periodos de rebaixamento ré&pidos do nivel
d'agua. .

Os efeitos da coesdo aparente e submersdo parcial das
encostas durante o enchimento s3o analisados, discutindo-se as
consequéncias do denominado "nivel critico do reservatdrio" nas
suas condicdes de estabilidade. As influéncias de sismos e das
velocidades de oscilacgcdo do nivel d'agua sido também comentados.

Apbs o enchimento e durante a operacdoc dos reservatdrios
a acdo do embate das ondas, geradas por ventos, e das parcelas de
infiltragcdoc e escoamento superficial das 4&guas das chuvas,
desempenha um papel relevante nos processos de instabilizacgdo das

encostas marginais. Estes aspectos, além das consequéncias do
rebaixamento répidec do reservatdrio para a estabilidade destas
encostas, sdc devidamente discutidos, analisando-se através de

exemplos praticos os seus mecanismos basicos de formagido e
desenvolvimento.

Palavras-chaves: escorregamentos, encostas, reservatdrios,
estabilidade.

NOBREGA, Carlos de Almeida M=-21
Consideragbes sbébre a caracterizacao da resisténcia e
deformabilidade em rochas de baixa resisténcia através de ensaios
em laboratdério e "in situ®,. 26/09/1985. 106p. Orientador: Prof.

Dr. Jayme de Oliveira Campos.

Resumo: Propde-se uma discussédo preliminar acerca da
aplicabilidade de métodos de ensaio de laboratdrio e "in situ®,
usuais em Mecé@nica das Rochas, na caracterizacdo das propriedades
de resisténcia e deformabilidade das rochas de baixa resisténcia.
Estes materiais té&m sido objeto de interésse crescente ultimamente

e constituem uma categoria intermedidria entre os solos e as
rochas mais resistentes, caracterizando-se por apresentarem além de
baixa resisténcia e deformabilidade elevada, comportamentos

tensdes-deformacdes tipicamente ndo lineares.

Constata-se gue a avaliac8o das caracteristicas do
comportamento mecdnico destes materiais baseia-se ainda na
utilizacdo de metodologia de ensaio que nem sempre s&o as mais
apropriadas.

Palavras-chaves: mecdnica das rochas, resisténcia, deformacio,
comportamentoe tensdo-deformacéo.

MANTILLA, Judy Norka Rodo de M=22
Estimativa do mbédulo de deformacdo linear a partir de resultados de
resisténcia & penetracdoc (S.P.T.). 28/09/1985. 1l4p. Orientador:
Prof. Dr. José Henrigue Albiero.

Resumo: 0 objetivo da presente monografia foi determinar uma
correlacioc do médulo de deformacdoc linear mé&dio do solo em fungdo
do indice de resisténcia & penetracdoco de sondagens & percusséo
($.P.T.), da tensdo vertical efetiva e da relagdo entre o
comprimento e o di&metro da estaca. A correlacd@o foi obtida através
de regressdo linear mGltipla a partir de dados de provas de carga e
suas respectivas sondagens, realizadas com estacas pré-moldadas de
concreto, em solos predominantemente argilosos. Para uma estimativa
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pratica do médulo de deformagdoc linear & apresentado um grafico a
quatro varidveis. Determinou-se, também o mdédulc de deformagéo
linear por métodos tedricos e comparou-se com os da correlacgd@o e
com os experimentais, por meio de uma andlise estatistica.

Palavras-chaves: fundacgbes, mbédulo de deformacdo 1linear, SPT,
regressao linear mdltipla, estacas, solo argiloso, anélise
estatistica, provas de carga.

1986

MEDEIROS, Carlos Henrigue de Almeida Couto M=23
Sintese de metodoclogias propostas para elaboracdo de estudos
geolbgico-geotécnicos de fundagbes de barragens: énfase para
pequenas barragens (regido do semi-arido). 22/03/1986, 150p.
Orientador: Prof. Dr. José Henrigue Albiero.

Resumo: O nivel dos estudos geoldgico-geotécnicos de fundacgdes
para fins de projetc de peguenas barragens tem suas limitacdes em
virtude da escassez de recursos financeiros e inexisténcia 1local
(regido do semi-a&rido do nordeste) de equipe e eguipamentos
necessérios & realizacdo de tais servigcos especializados. Torna-se
imperativa a adogdo de uma metodoloqla especifica para a elaboracdo
de programas de investigag¢des, mais racional e atento ao grau de
complexidade geocldgica do local do empreendimento.

Procurou-se tecer alguns comentdrios & respeito de
barragens Jja& construidas e projetadas, no tocante aos beneficios
oriundos de uma melhor investigacdo sébre a qualidade do
empreendimentc. Tal andlise foli desenvolvida & luz de comparacdes
de custcs entre campanhas de investigagdes geotécnicas e custos
globais, atentos a metodologia adotada na programacdo face a
geologia do local em estudo.

S&8o analisadas as recomendagdes e orientacgdes existentes
nos diversos &rgdos governamentals e estrangeiros envolvidos com a
Area em apreco e, alguns casos histdrices registrados, no intuito
de se extrair uma metodologia racional para um projeto seguro do
ponto de vista técnico e economico.

Palavras-chaves: fundacgées, barragens, regido do semi-arido,
compressibilidade, resisténcia ao cisalhamento, investigacdo
geclégico-geotécnica, metodologia.

CORREA FILHO, Diogo M-24
Ensaio de perda d'adgua sob pressé&o. 09/04/1986. 13ip.
Orientador: Prof. Dr. Riuiti Yoshida.

Resumo: Os ensaios de perda dfagua sob pressdo sd3o um importante
instrumento para os estudos de caracterizagdoc hidrogeotécnica de
macigos rochosos. Contudo, tem-se observado alguns problemas

relativos & sua execugdo, célculos e interpretacgdo. Dessa forma,
julga-se necessdria uma revisdo nesses ensaios, abordando-se cada
assunto detalhadamente com o intuito de diagnosticar os problemas a
&le referentes, e possiveis caminhos para soluciona-los.

Assim, na parte inicial déste trabalho, mostra-se a
evolucdoc dos ensaios de perda d'dgua no Brasil e também sao
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apresentadas as diferencas para sua execug¢do, as gqualis vem sendo
utilizadas até hoje, com algumas alteracdes.

Numa segunda parte, apresenta-se uma fundamentacao
tebrica Dbéasica, cujos conceitos estdo relacionados & execugdo e
interpretac@o dos ensaios de perda d'agua sob pressdo. Nesta parte,
estdc inseridos alguns modelos de percolacgdo, imaginando-se como
se d& a percolacdo nos macigos rochosos naturais, juntamente com os

conceitos tedricos envolvidos.

Na terceira parte, s8@o discutidos em detalhes os
principais aspectos envolvidos no ensaio de perda d'agua sob
press&o. Dessa discusséo, foi possivel diagnosticar varios

problemas relacionados com o ensaio e também foi possivel
vislumbrar os caminhos a serem percorridos para solucionéa-los.
Finalmente, sdo apresentadas as novas tendé&ncias de
execucdoc e interpretacdo dos ensaios. Neste item, s&o apresentadas
novas metodologias de realizagdo e interpretacdo dos ensaios, benm
como novas técnicas auxiliares, que identificam a(s) fratura(s) gque
absorve (m) dgua durante o ensaio, possibilitando inclusive
determinar a(s) sua(s) atitude(s). Nas conclusdes do trabalho sé&o
apresentadas algumas recomendagdes para realizacdo dos ensaios de

perda d'agua sob pressao, fundamentadas em todo o estudo
desenvolvido.
Palavras-chaves: mecédnica das rochas, hidrogeotecnia, macico

rochoso, perda d'agua sob pressdo, percoclacao.

COST2, Maria Elisa Regzende da M=25
Estudo da colapsibilidade dos solos superficiais de Uberléndia.
05/07/1986. 90p. Orientador: Prof. Dr. Nélio Gaioto.

Resumo: Este trabalho apresenta uma caracterizagdo dos solos
superficiais que cobrem &reas do topo da cidade de Uberléndia, MG.

Nele é investigado, através de ensaios de adensamento
(edométrico), com inundacdo, se o comportamento desses solos, nas
condigdes naturais de campo, & do tipo colapsivel.

Como grande parte dos solos analisados revelaram-se
colapsiveis, para melhor compreender esse tipo de comportamento, &
feita uma andlise da influéncia da pressdo de inundacdo, do teor de
umidade natural, do grau de saturacdo natural e de outros
pardmetros do solo, na magnitude das deformagdes causadas pelo
colapso. Foram também realizados ensaios triaxiais ndo adensados e
ndo drenados, para verificar o efeito da inundagdo sdébre a
resisténcia ao cisalhamento dos solos.

Palavras-chaves: mecdnica dos solos, colapsibilidade, adensamento,
solo colapsivel, deformagdes, ensaios triaxiais, cisalhamento.

SOUZA JUNICR, Nahor Neves de M=26
Feigcbes lito-estruturais de 1interesse geolbgico e geotécnico em
macig¢os basélticos. 11/08/1986. 183p. Orientador: Prof. Dr.
Jayme de Oliveira Campos.

Resumo: Os basaltos da Formacdo Serra Geral apresentam uma
composicgéo guimica e mineraldégica relativamente uniforme.
Entretanto, verifica-se um grande nGmero de feigcdes 1lito-

estruturais como decorréncia dos diversos fendmenos gque podem ter
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se desenvoeolvido, isolada ou simulténeamente, durante o
extravasamento e solidificacdo das lavas associadas a sedimentacgéo
ebdlica.

O diaclasamento primdrio dos macigos basdlticos da Bacia
do Parand, gquando apresentado em perfis esquemdticos, reflete
apenas um padrdo de fraturamento, quando na realidade & possivel
distinguir-se, pelo menos, quatro padrdes.

Conquanto a Bacia do Parand tenha sido submetida a

esforcos predominantemente distensivos, durante e apbs o
extravasamento das lavas basdlticas, as descontinuidades
secundarias, principalmente agquelas situadas no nGcleo dos
derrames, apresentam evidéncias da atuagdo de esforgos de
compresséao.

Os diferentes sistemas de Jjuntas e falhas em um
determinado derrame, formaram-se provavelmente, em uma determinada
sequéncia que pode ser melhor visualizada através de modelos
estruturais.

Durante e apés a construcdo de grandes barragens no sul
do Brasil, ficou plenamente caracterizado o fato de gue o
comportamento dos macicos basdlticos, gquanto & permeabilidade,
deformabilidade, resisténcia ao cisalhamento e quanto ao estado
natural das tensdes, & grandemente influenciado pela disposicéo
eminentemente sub-horizontal de suas feigbes lito-estruturais.

Palavras-chaves: geclogia de engenharia, mec@&nica das rochas,
macigo basaltico, Formacédo Serra Geral, Bacia do Parana,
discontinuidades, feig¢des lito-estruturais.

TAVEIRA, Lucianoc Salmar M=-27
Contribui¢do ao mapeamento geotécnico preliminar da &rea urbana de
Campinas, SP. 01/10/1986. 93p. Orientador: Prof. Dr. Nilson
Gandolfi.

Resumo: Este trabalho realizado no periodo de Jjan/85 a Jjul/8s6,

contém uma sintese Dbibliogrdfica com a trajetéria histdérico-
evolutiva da cartografia geotécnica aplicada ao planejamento urbano
no Brasil. Resume também as principais metodologias utilizadas no
mundo destinadas & obtencdo de mapas orientadores do aproveitamento
racional dos terrenos. Mostra a caréncia por parte dos ©6rgdos de
planejamento municipal da cidade de Campinas de um maior contato
com a geologia e os elementos que esta ciéncia pode fornecer para a
tomada de decisbes planejadoras.

0 autor propde também uma ficha para reunido e argquivo de
dados, destinada a colher elementos necessdrios e de interesse a
cartografia geotécnica. Esta ficha & acompanhada de um manual cujo
objetivo & homogeneizar os termos e qualificacdes a serem
empregadas durante a coleta de dados.

Finalmente, & estudado um loteamentc 3j& implantado no
municipio em terrenos de rochas pré-cambrianas no distrito de
Souzas, e cuja execugdo resultou em efeitos devastadores para a
paisagem e um alto custo de manutencdo de seus cortes e
equipamentos urbanos.

Palavras-chaves: dgeologia de engenharia, mapeamento geotécnico,

planejamento urbano, caracterizagdo do meio fisico, orientagdo para
ocupacdo dos terrenos, Folha de Campinas.
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QUEIROZ, Rudney da Conceicédo M-28
Aplicacdo do método de retroanédlise no estudo da estabilidade de
taludes de estradas situadas em solos oriundos da Formagdo

Adamantina. 16/02/1987. 100p. Orientador: Prof. Dr. Nélio
Gaioto.
Resumo: Procedeu-se, em taludes de cortes da FEPASA (Ferrovia

Paulista S/A), entre Araraquara e S3o José do Rio Preto, SP, a
determinacdo gquantitativa dos parédmetros médios de resisténcia do
solo (coesdo e &angulo de atrito). Para tanto, aplicou-se o método
de retroanédlise para estudo de estabilidade de taludes,
desenvolvido por Hoek (1¢72).

Durante os trabalhos de campo, foram observados alguns
aspectos gerais e particulares gque podem ter influéncia na
instabilidade de taludes.

Baseado nos elementos obtidos no levantamento de campo,
foi confeccionado um &baco inclinacdo versus altura de taludes.

As conclusdes obtidas evidenciaram gque a metodologia
desenvolvida poderé& ser utilizada para projetos de novos taludes na
regido considerada.

Palavrag-chaves: mecdnica dos solos, estabilidade de taludes,
Formacdo Adamantina, retroandlise, resisténcia.

BARROS, Pérsio Leister de Almeida M-29
Aplicagcdo do ensaio de palheta ("Vane Test”) a solos n&o coesivos.
13/03/1987. 119p. Orientador: Prof. Dr. Caio Leister de Almeida
Barros.

Resume? 0 ensaio de palheta ("Vane Test") & um ensaio de campo
idealizado para se determinar a resisténcia ao cisalhamento né&o
drenadoc de sclos argilosos puramente coesivos. Este trabalho
investiga a ©possibilidade de se empregar este ensaioc na
determinacdo do &ngulo de atrito interno de solos ndo coesivos.

Para isto, & proposto um modelo de comportamento do solo
durante o ensaio assumindo-se que o cilindro de material que
circunscreve a palheta seja rigido e o material gque envolve este
cilindro seja eléstico-linear. O momento que & aplicado & palheta
tenta girar este cilindro no interior da massa de solo e para que
este giroc ocorra & necessdrio que se venca o atrito desenvolvido ao
longo das faces deste cilindro. Em areias que apresentam dilaténcia
durante o ensaio, a variacido do di&metro deste cilindro que ocorre
na ruptura & analisada como expansdo de cavidade cilindrica em meio
eldstico-linear.

A aplicacdoc deste modelo & andlise dos resultados de
ensaios executados s8bre uma areia fina utilizando-se um aparelho
de ensaio de laboratdério e o ensaio de cisalhamento direto como
referéncia, mostra gue o comportamento do solo & compativel com o
modelo proposto.

A execugdo de novas investigagdes para que seja concluida
a aplicabilidade do ensaio de palheta a solos ndo coesivos &
desejavel.

26



Palavras-chaves: mecdnica dos solos, ensaio de palheta "Vane Test",
solo ndo coesivo, modelo eldstice linear, cisalhamento.

PEJON, Osni José M=-30
Estudos geoldgico-geotécnicos da regiio urbana de Araraquara, SP.
21/08/1987. 2v. Orientador: Prof. Dr. José& Eduardo Rodrigues.

Resumo: Realizou-se um estudo geoldgico-geotécnico na &rea urbana
de Araraquara, utilizando-se tanto dados existentes como outros
obtidos através de levantamentos de campo e ensaios de laboratédrio.
Efetuou-se uma réapida andlise das metodologias tradicionalmente
utilizadas em mapeamento geotécnico e optou-se pela proposta de
Mathewson & Font (1974), com algumas alteracoes para o
desenvolvimento dos trabalhos.

Como produtec deste estudo s&o apresentados dez mapas
sendo seis béasicos, trés de adequabilidade, que apds devidamente
analisados resultaram no mapa final de recomendacgdes. Este mapa
mostra as indicacgdes da geologia, visando a adegquada ocupacgédo
industrial, residencial, comercial e como vias de circulacdo da
adrea urbana de Araraquara.

Palavras-chaves: geologia de engenharia, mapeamento geotécnico,
planejamento urbano, orientagdo para ocupagdo dos terrenos,
caracterizagdo do meio fisico, Folha de Araragquara.

GIACHETI, Heraldo Luiz M-31
Aplicabilidade de modelos elasticos para previsdo do comportamento
tensgdo-deformacdo de um solo compactado. 14/09/1987. 162p.
Orientador: Prof. Dr. Jodo Baptista Nogueira.

Resumo: Estuda-se a aplicabilidade de +trés modelos distintos
(linear, hiperbdélico e parabdlico) para a determinacdo dos

paré@metros elasticos (Mbédulo de Deformabilidade e Coeficiente de
Poisson) de um sclo de textura fina compactado, indicando critérios
de utilizacgdo. Desenvolveram-se programas para microcomputadores da
Linha APPLE que possibilitaram a obtencdo desses parédmetros.

Palavras-chaves: mecédnica dos solos, modelo elastico, solo
compactado, comportamento tensdo-deformacéo.

NEVES, Marilza das M=-32
Estudo da permeabilidade do solo colapsivel da regido de Sao Carlos
29/12/1987. 139p. Orientador: Prof. Dr. Jod&o Baptista Nogueira.

Resumo: O sedimento cenozdéico ocupa superficialmente uma grande
parte do Estado de S&o Paulo, onde se inclui a cidade de S3&o
Carlos.

Neste trabalho, estudou-se a permeabilidade do solo
superficial natural da cidade de Sdo Carlos utilizando-se de
ensaios de permeabilidade a carga constante.

Verificou-se que o coeficiente de permeabilidade
decrescia com o tempo, e este fato foi atribuido a um rearranjo
estrutural das particulas do solo quandoc na presenca de &agua.
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Palavras-chaves: mecdnica dos solos, solo colapsivel, sedimento
cenozdico, permeabilidade.
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PEREIRA, Nestor Antonio Mendes M=33
Condicionantes geolégico-geotécnicas nas fundacbes de barragens e
seus reflexos na deterioracdo dessas obras. 01/02/1988. 30p.

Orientador: Prof. Dr. Alfredo José Simon Bjornberg.

Resumo: A acdo de condicionantes Ggeoclégico~geotécnicos nas
fundacdes de barragens e seus reflexos na deterioragido dessas obras
estd cada vez mais ocupandc uma posicdo de destaque, dgquando se
analisa o panorama dos acidentes ocorridos. Este assunto & aqui
abordadeo, esclarecendo-se através das definigbes de conceitos
bésicos sobre deterioracdoc e destagque dos principais condicionantes
geoldgico-geotécnicos.

Analisando o estado da arte nota-se o empenho de muitos
paises e comissdes técnicas, para criarem ou aperfeigoarem as
legislagdes e diretrizes, gque venham a subsidiar a fiscalizacio,
inspecdo e controle. do risco de uma barragem. Apesar disto, muito
hé gque se fazer, principalmente no Brasil, o qual ndo possui uma
legislacdo definida sobre a segurang¢a de barragens.

As estatisticas revelam um gquadro preocupante guantc aos
incidentes cadastrados, principalmente os que afetam as fundacdes.
Nota-se wum destague no dominio das Dbarragens de terra e
enrocamento, com altura entre 30 a 100m e na fase de primeiro
enchimento até os cinco primeiros anos apds a construcgdo.

Os casos histdricos auxiliam as reflexdes sobre o tema,
mostrando gque esses condicionantes representam problemas sérios, os
quais se n&o forem diagnosticados e tratados a tempo, constituir-
se-do fatalmente em catdstrofes indesejaveis.

Muitas recomendagdes s&o apresentadas aos responsaveis
pela conducdoc do projeto, porém, &s vezes, forcas externas como a
burocracia, a politica e interesses particulares de grupos
contribuem para o descaso das interferéncias geoldgicas. Quando
isto ocorre, os frutos colhidos com a deterioragdo sdoc danosos,
além do clima de inseguranca gerado.

Palavras-chaves: geologia de engenharia, fundagdes de barragens,
fator de seguranca, condicionantes geoldgico-geotécnicos.

MANGOLIM FILHO, Armando M=34
Propriedades geotécnicas de materiais de enchimento hidraulico com
rejeitos para minas subterridneas. 08/03/1988. 146p. Orientador:

Prof. Dr. Carlos Altino Diniz da Gama.

Resumo: Em paises de tradicdo mineira & amplamente difundida a
pratica de métodos que utilizam o enchimento das cavidades como
parte integrante das operacgdes de lavra. Os nétodos de lavra en
corte e aterro sdo muito versateis, apresentando indices elevados
de seguranga, podendo ser adaptado para um nGmero elevado de
situacgdes. A aplicacgdo de um enchimento adequado aumenta a taxa de
extracdo das Jjazidas, por permitir a lavra de macicos com
resisténcia baixa ou submetidos a estados de tensfo elevados.
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Também, o enchimento permite uma melhor recuperacdo de pilares,
como decorréncia da formacgdo de um meio de suporte extensivo.

Os projetos de mineracdo apresentam um tempo de maturacdo
longo, exigindo a aplicacgdo de investimentos elevados. As vantagens
dos métodos de lavra com enchimento trazem beneficios economicos
pois permitem uma recuperacg¢do mais eficiente da jazida. Assim, em
paises como o Brasil, onde & notdéria a caréncia de recursos, torna-
se imperiosa a prética de métodos e procedimentos de lavra gque
possibilitem um melhor aproveitamento das jazidas minerais. Como em
nosso pais, necessariamente a mineragdo subterrdnea devera ser
incrementada nos prdéximos anos, acreditamos gque a pratica de
métodos gque empregam enchimento permitird uma lavra mais eficiente
dos bens minerais.

Também, o emprego dos rejeitos como enchimento minimiza o
impacto ambiental, pois ha& uma redug¢do na disposigdo e manuseio
desses materiais na superficie.

Entdo, dentro da necessidade de aprimoramentc de técnicas
gue possam ser absorvidas pelas empresas de minerag8o brasileiras,
a fim de ser possivel a préatica de lavras mais eficientes, a
presente dissertacéo procura, através de uma pesguisa
bibliografica, 1levantar e ordenar os procedimentos adotados na
metodologia de estudo dos enchimentos hidrdulicos. Dentro de cada
item, referente & caracterizacdo das propriedades geotécnicas dos
enchimentos, é apresentada uma breve discussédo de suas
peculliaridades e resultados. Verifica-se que os problemas podem ser
equacionados através da aplicacdo de principios da Mecdnica dos
Solos e Tecnologia de Concreto. Também é& apresentado um quadro da
situacdo brasileira atual, onde se verifica uma caréncia no setor,
sendo perfeitamente vidvel a implantacdo do enchimento hidréaulico
com rejeitos.

Palavras-chaves: mecénica dos solos, rejeitos, mineracgéo
subterré&nea, transporte hidrdulico, lavra de minério, depdsitos
subterréneos.

PORTILLO, Emiliamoc Z. Fretes M-35
Considerag¢bes sobre a caracterizacdo tecnolbgica, a explotacdo e os
usos do arenito Botucatu silicificado na regido de S&o Carlos, SP.
01/06/1988. Orientador: Prof. Dr. Antenor Braga Paraguassu.

Resumo: A formacdo Botucatu (J-K) apresenta-se com grande
expressdo superficial no Estado de Sdoc Paulo, sendo gue na regido
de S&o Carlos, SP, existe um grande nGmero de pedreiras de arenito
Botucatu silicificado, sejam ativas ou n&o.

Neste trabalho sdac apresentados, tanto resultados de
ensaios de caracterizagdo tecnoldgica realizados como também
consideracgdes a respeito da explotacdo e do uso do arenito Botucatu
silicificado na construgdo civil. Constatou-se que estes arenitos
possuem extrema dureza e resisténcia sendo excelentes materiais de
construgdo, principalmente gquando aplicados para uso externc em
residéncias e obras piblicas.

Palavras-chaves: geologia de engenharia, arenito Botucatu
silicificado, caracterizacgdo tecnolbgica, explotacdo.
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STURARO, José& Ricardo M-36
Estudo do comportamento espacial de variaveis geolbégicas e
hidrogeolbégicas da &rea urbana de Ribeirdoc Preto. 23/02/1989.

131p. Orientador: Prof. Dr. Paulo Milton Barbosa Landim.

ReSUmMO S Aplicou-se neste trabalho, a Geoestatistica subsidiada
por métodos da Estatistica Cléassica. Objetivando o entendimento da
variabilidade espacial e subsequente cartografia das seguintes
variaveis: topo da formacgidoc Botucatu, espessura da formacdo Serra
Geral, nivel piezométrico e vazdo especifica, localizados na é&rea
urbana de Ribeirdc Preto, SP. Foi feita a avaliagdo do tipo de
distribuigcdo, grau de relagcdo e da tendé&ncia espacial preliminar
das varidveis. Em seguida, empregou-se a andlise geoestatistica
para caracterizacdo e modelamento da continuidade espacial que
possibilitou a construcdo de modelos matemdticos, wusados no
processo de estimagdo. A representagdo em duas dimensdes da
variabilidade ou continuidade espacial consistiu em mapas com
curvas de isovalores das varidveis analisadas.

Palavras-chaves: hidrogeclogia, geocestatistica, modelo matemdtico,
Formacdo Botucatu, Formagdo Serra Geral, &gua subterrédnea, regiédo
de Ribeird@oc Preto.

SANTOS JUNIOR, Olave Francisco dos ¥=37
Previsdo do comportamento carga-recalque de estacas pré-moldadas de
concreto. 08/03/1989. 121p. Orientador: Prof. Dr. José& Henrique
Albiero.

Regumo: Analisa-se o comportamento carga-recalque de estacas pré-
moldadas de concreto através de métodos elasticos, métodos baseados
na transferéncia de carga e métodos empiricos.

Comparam-se os recalques estimados pelos diversos métodos
com os recalgues medidos em provas de carga.

As preovas de carga foram executadas em estacas cravadas
em dois tipos de solos, um de comportamento granular e outro
coesivo.

Utilizaram-se na obtengcdoc dos paré@metros do scolo,
correlacbes empiricas com os valores do SPT.

Para os métodos analizados, indicam-se os que
apresentaram melhores resultados nos dois tipos de solos.

Palavras-chaves: fundacdes, conmportamentec carga-recalgue, estacas
pré-moldadas de concreto, provas de carga, SPT, solo granular, solo
coesivo.

ANDRADE FILEO, Joaguim H-38
Refor¢co de solos com utilizacde de tubulbes em solos cimento.
12/05/1989. 189p. Orientador: Prof. Dr. José& Henrique Albiero.

Resumo: O comportamento de tubuldes de solo cimento, escavados a
céu aberto, utilizados para reforg¢co de solo, foli analisado através
de provas de carga realizadas "in situ", em grupo de tubuldes e em
um tubuldo isolado.
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O grupo foi formado por nove tubuldes de solo cimento com
0,90 metros de didmetro cada um, acima dos quais se executou uma
laje de argamassa armada. Por sébre esta laje foi lancado um aterro
de 0,60 metros de altura, constituido também de solc cimento.

O ensaio em grupo foi efetuado em um modelo quadrado
(8,10 x 8,10 metros), com espacamento entre tubuldes de 2,70
metros.

A distribuicdo de carga entre os tubuldes e o solo
adjacente depende: do did&metro e do comprimento do tubuldo, do
espacamento entre tubuldes, da diferenca de rigidez entre o solo
cimento e ¢ solco, do coeficiente de Poisson do solo, das dimensdes
da &area carregada; além de uma uniformizacdo de recalgues do
conjunto.

Essa distribuig@o & semelhante a de um sistema de molas
associadas em paralelo, sendo alterada de acordo com o nivel de
carga aplicado e o tipo de solo onde os tubuldes sdo implantados.

O grupo de tubuldes funciona como un "radier”, devido aos
baixos recalques diferenciais apresentados. Os tubuldes integrantes
do grupc além de apresentarem recalques maiores, atingem a ruptura
com carga menor gue a requerida pelo tubuldoc isolado, gquando
submetidos as mesmas condigdes.

Palavras~chaves: fundacgdes, tubuldes em solo cimento, provas de
carga, efeito de grupo, comportamento carga-recalgue.

SAMPAIO, Antonio Joaguim Monteiro M=39

O emprego de injecbes de calda de cimento no tratamento de
fundacbes basélticas de barragens do tipo concreto - gravidade no
Brasil meridional -~ aspectos préaticos. 23/06/1989. 118p.

Orientador: Prof. Dr. Jayme de Oliveira Campos.

Resumo: A injec@o de calda de cimento na impermeabilizacio de
macicos rochosos de fundagcdc de barragens constitui uma préatica
usual no Brasil e no mundo.

Particularmente, nas regides sul e sudeste do Brasil, em
diversas barragens projetadas e construidas em macicos basdlticos,
ela foi empregada intensivamente propiciando uma evolugdo
metodoldgica e uma melhora na técnica de tratamento de fundacgdes.

Esta dissertacéo tem por objetivo resgatar o
desenvolvimento verificado no emprege de injecdo de calda de
cimento em fundacbes basdlticas de barragens de concreto-gravidade
do sudeste e sul brasileiros. Desse modo, foram avaliados os
procedimentos envolvidos nos trabalhos de injeg8oc dos macigos
rochosos, desde aqueles relacionados &as situagdes de campo até o
controle laboratorial.

Concluiu-se que foram muito importantes os trabalhos
realizados nesta dissertacdo, por envolverem um grande volume de
dados sobre as técnicas de impermeabilizacdo de macicos rochosos
basdlticos. Estes permitiram elaborar véarias recomendacgdes e
especificacdes visando o seu emprego em outras barragens (em
estudo) com fundacgdes similares no Brasil.

Palavras-chaves: mecdnica das rochas, macig¢o rochoso basialtico,

impermeabilizac¢do, injecdo de calda de cimento, barragens de
concreto gravidade, tratamento de fundacgdes.
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AGUIAR, René Levy M=-40
Mapeamento geotécnico da &area de expansdo urbana de S&o Carlos, SP:
contribuicdoc ao planejamento. 13/07/1989. 2v. Orientador: Prof.
Dr. Nilson Gandolfi.

Resumo: O mapeamento geotécnico, objetive do presente estudo,
importa a uma superficie de 186 km2, e abrange porgdes equitativas
em torno da cidade de S&o Carlos - interior de S&o Paulo.

A vis8c propiciada pelo trabalho permitiu uma anédlise
conjunta da &rea, e fundamentou o acréscimo de novas unidades
geotécnicas. Da edificagdc dessas unidades, & elaboracdo dos
documentos cartogréficos - em escala final 1:25.000, seguiu-se a
metodologia proposta por Zuguette (1987), por intermédio da qual se
analisaram os dados preexistentes, sumarizando-se as investigacdes
anteriores sobre a regido, relacionando os resultados das pesquisas
e os comparandoc com Os encontrados neste estudo.

Com base na metodologia adotada, sugerem-se areas
geotecnicamente  homogéneas, no sentido de indicar aquelas
equipotenciais e/ou equiproblemdticas, gue possam servir de apoio
ac planejamento do crescimento urbano sidocarlense.

Palavras-chaves: geclogia de engenharia, mapeamento geotécnico,
planejamento urbanc, caracterizacg8o do meio fisico, orientacdo para
ocupacéc dos terrenos, Folha de S&oc Carlos.

JURY, Wilmar José M-41
Considerag¢bes sobre a ocorréncia de canaliculos em locais de
barragem na regido amazbénica. 21/08/1989. 74p. Orientador: Prof.
Dr. Antenor Braga Paraguassu.

Resumo: O presente trabalho objetiva ampliar o conhecimento sobre
as caracteristicas dos solos da regifo de Rondonia, especialmente
nas &reas de fundacdo de barragens, dentro do gue se refere &
ocorréncia de cavidades em solo, originados pela evolucdo de
processos fisico-guimicos e/ou bioldgicoes.

S&o apresentados agui estudos e investigacgdes,
utilizando-se de técnicas convencionais e especiais, desenvolvidas
no projetoc da Usina Hidrelétrica de Samuel - Rondonia, de

propriedade da ELETRONORTE, onde se tornou possivel avaliar a
presenca destas feigbes e © seu comportamento morfoldgico,
hidrogeolégico e geotécnico

Palavras-chaves: geologia de engenharia, fundacdo de barragens,
canaliculos, cavidade em solo, solo tropical, UHE Samuel, Rondonia.

LIM2, Oriwaldo Gomes M=42
Estudo experimental da estabilidade interna de materiais
granulares. 05/10/1989. 127p. Orientador: Prof. Dr. Jodo

Baptista Nogueira.

Resumo: O estudo da estabilidade interna de materiais granulares
afirma gue apenas os materiais Dbem graduados estdo sujeitos a
instabilizac@o. Dependendc da caracteristica na forma da curva
granulométrica do material, caso haja descontinuidade de particulas
num determinado patamar de did@metro, resultard em um material
instdvel internamente.
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Com base na observag@o acima, que a descontinuidade de
particulas & caracteristica de materiais instéveis, desenvolveu-se
estudo experimental com objetivo de comprovar esta afirmag¢@o. Para
tanto foram elaboradas curvas granulométricas tedricas utilizando a
técnica de criar patamares de descontinuidade nestas curvas.

Em funcdo dos resultados experimentais e da analise de
referéncias bibliogréficas, tiraram-se conclusdes  apresentadas
neste trabalho.

Palavras-chaves: filtros de protecdo, estabilidade interna, curva
granulométrica, materiais granulares.

GODOY, Manoel Carlos Toledo Franco de M=43
Mapeamento geotécnico preliminar da regido urbana de Presidente
Prudente - SP, escala 1:25.000. i2/12/1%89., 2v.. Orientador:
Prof. Dr. Jayme de Oliveira Campos.

Resumo: O mapeamento geotécnico da regido urbana de Presidente
Prudente - SP visa oferecer uma contribuicdo para o planejamento

fisico-territorial em &rea delimitada conforme a potencialidade de
expansdo da cidade. Para o cumprimento deste objetivo, a pesquisa
realizada nesta area orientou-se por uma metodologia da cartografia
geotécnica aplicavel & definigdo de prioridades gquanto &s reservas
de expans@o urbana.

As variadveis do meio fisico gque foram ponderadas
distinguem-se em trés categorias, designadas como "geofatores dgue
pdem em risco o desenvolvimento urbano", "geofatores limitantes da
aptid&o para &areas de construcgido" e "georecursos a serem protegidos
da urbanizacdo".

O resultado da ponderacdo de tais varidveis é& sintetizado
em cartas temdticas, as gquais diferenciam setores por graus de
restricdo determinados a partir de uma andlise criteriosa de cada
variavel.

Na area pesquisada, o zoneamento destes setores
classificados na ponderacdo, apesar de complexo, revela uma
tendéncia basica de distribuigdo. Verifica-se uma concentrag&o de
geofatores negativos em funcgcdo de vales e zonas de nascentes de
cursos d'dgua, observando-se uma concorréncia relativamente menor
de restricdes em topos aplainados de interfltavios.

Palavras-chaves: geologia de engenharia, mapeamento geotécnico,
planejamento urbano, caracterizacdo do meio fisico, orientagdo para
ocupac¢do dos terrenos, Folha de Presidente Prudente.

ARATJO, Talles Augusto M-44

Uso de um consolidbmetro de lama para preparacdo de amostras, muito
moles de solo, e determinacdo de suas <caracteristicas de
compressibilidade. 15/12/1989. 142p. Orientador: Prof. Dr. Jodo
Baptista Nogueira.

Resumo: O presente trabalho tem por objetivo apresentar um
consoliddémetro de lama, desenvolvido no laboratdério da Escola de
Engenharia de S&o Carlos-USP, bem como os procedimentos e

resultados de ensaios com este tipo de dispositivo de compresséao
unidimensional. Os ensaios foram realizados em lamas preparadas em
laboratdério, com caracteristicas de massa especifica seca imposta.
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Verificou-se que o consolidémetro de lama desenvolvido
constitui-se em dispositivo de ensaio, adequado aos seguintes
objetivos béasicos: a determinagdo das propriedades de adensamento
de materiais de granulometria fina muito moles; a preparagdo de
amostras homogéneas, facilmente reproduziveis, e com histéria de
tensdo-deformacdc conhecida; o estudo das distintas fases de
consolidagcdo por que passam materiais de granulometria fina
depositados, na forma de lama, em reservatdrios ou lagos de
disposicéo.

Palavras-chaves: mecidnica dos solos, adensamento, consoliddémetro de
lama, sclo mole, compressdo unidimensional.

1990

MARETTI, Claudio Carrera M=45
Cartas geolbgico-geotécnicas da regi&o estuarino-lagunar de Iguape
e Cananéia (e Ilha Comprida): exemplos de geologia aplicada ao
planejamento ambiental costeiro. 26/01/1990. 3v. Orientador:
Prof. Dr. José Eduardo Rodrigues.

Resumo: Esta dissertacdo objetiva testar metodologias de
cartografia geoldgico-geotécnica no planejamento ambiental
costeiro.

Pode-se dividir a cartografia geoldgico-geotécnica em
dois blocos. O primeirc privilegia as unidades do terreno, para
avaliacdc dos possivels comportamentos geotécnicos ("latu sensu”"),
e o outro classifica atributos especificos para definir a aptiddo a
ocupagac.

Realizou~-se o mapa geoldgico-geotécnico da regido
estuarino-lagunar de Iguape e Cananéia (1:50.000) e, num
detalhamento deste, as cartas geoldgico-geotécnicas e de drenagem
interpretativa da Ilha Comprida (1:25.000).

A maioria de seus terrenos n&o mostrou boa aptiddo a
ocupacdo intensiva, quer seja pela declividade ou instabilidade de
encostas, guer seja pelas dificuldades de saneamento,
inundabilidade e mobilidade costeira nas planicies. Restando as
colinas com boas condigdes para ocupacgdo.

As metodologias wutilizadas, baseadas, principalmente
nalgumas diretrizes da P.U.C.E., agregadas de andlises especificas
sobre a drenagem e a mobilidade costeiras, mostraram-se aptas para
a aplicagdo no planejamento ambiental costeiro.

Palavras-chaves: geologia de engenharia, mapeamento geotécnico,
planejamento ambiental costeiro, caracterizagdo do meio fisico,
orientagdo para ocupacdo dos terrenos, regido de Iguape e Cananéia,
instabilidade de encostas.

FERRANTE, José Ernesto Téllez M-46
Mapeamento geotécnico regional da bacia do alto Jacaré-Guaci, SP
com base nas aplicacbes de técnicas de sensoriamento remoto e
sistemas de informacdes geogréficas: a contribuicdo metodoldégica.
30/08/1990. 2v. Orientador: Prof. Dr. Nilson Gandolfi.




Resumo: A necessidade fundamental de conhecer cada vez mais o
espaco fisico e o meio ambiente que nos cerca, torna o mapeamento
geotécnico imprescindivel, na identificag¢do do wuso racional e
controle do meio fisico, para o planejamento regional e urbano.

Neste sentido, o© mapeamento geotécnico surge como
alternativa imperativa para identificar, controlar e prevenir
situagbes irreversiveis causadas pelc homem na exploragdo dos
recursos naturais e meio ambiente.

O trabalho divulga algumas técnicas associadas como a do
sensoriamento remoto, do sistema de informacdes geogréaficas e da
cartografia computadorizada, que auxiliam nos estudos e na
definig&o de metodologia adotada, visando uma maior racionalizacé&o
e integracdo dos levantamentos multidisciplinares realizados.

Agqui s8o retratadas as caracteristicas fisicas e
ambientais da bacia do alto Jacaré-Guacld, situada na parte central
do Estado de Sdo Paulo, com uma area aproximada de 1.100 km2.

O resultado do trabalho estéd contido em treze cartas
temdticas e um mosaico semi-controlade na escala de 1:50.000,
separadas em gquatro dgrupos de documentos: mapas informativos,
cartas béasicas, cartas interpretativas e cartas conclusivas.

Embora o trabalho seja precursor de uma metodologia para
o mapeamento geotécnico, através de técnicas de sensoriamento
remoto e sistema de informagdes geogréaficas, espera o autor que os
resultados apresentados embora modestos, possam auxiliar
profissionais de &areas da geotecnia, planejamento e meio ambiente
para o aprimoramento desta contribuigcdo, e o desenvolvimento de
outras metodologias para cada a&rea e finalidades mais especificas.

Palavras-chaves: geologia de engenharia, mapeamento geotécnico,
planejamento regional, caracterizagdo do meio fisico, orientacéao
para ocupacao dos terrenos, bacia do alto Jacaré-Guacq,
sensoriamento remoto, sistema de informacgdes geogriaficas.

MENEZES, Stélio Maia M=-47
Correlacbes entre os ensaios de penetragcdo (SPT, CPT) e os
resultados de ensaios de laboratbrio para a regido de Sgo Carlos -

SP. 26/10/1990. 181p. Orientador: Prof. Dr. José& Henrique
Albiero.
Resumo: O trabalho procura estudar o comportamento do solo da

regidoc de S&o Carlos-SP, através da realizagdo de ensaios SPT, CPT
e laboratoriais em amostras deformadas e indeformadas. Os dados de
ensaios obtidos foram correlacionados entre si, procurando-se assim
obter resultados de utilizagdoc préatica em projetos geotécnicos e
orientar futuros programas de ensaios. Este solo, classificado
geologicamente como Sedimento Cenozdico, & encontrado em tédas as
regides Norte e Oeste do Estado de Sio Paulo.

Palavras-chaves: mecanica dos solos, ensaios de penetracdao SPT e
CPT, sedimento cenozdico.
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LOLLC, José& Augusto de , M=-48
Mapeamento geotécnico da Folha de Leme - SP: utilizacdo da
geomorfologia para a caracterizacdo preliminar de unidades
geotécnicas. 28/02/1991. 87p. Orientador: Prof. Dr. Nilson
Gandolfi.

Resumo: O mapeamento geotécnico pretende, tendo como base as
propriedades geotécnicas dos materiais rochosos e inconsolidados
presentes em certa &rea, estabelecer um zoneamento da mesma com
vistas & obras decorrentes da ocupacdc humana.

0O presente estudo abrange uma 4&area de 717,43 km?
denominada "Folha de Leme" situada na porg¢d@o centro-leste do Estado
de S&oc Pauloc, se desenvolveu segundo a proposta metodolbégica de
Zuguette (1987), a partir da an&lise de dados anteriores coletados
e de informacgdes obtidas no decorrer do trabalho.

As dificuldades surgidas durante o processo de
estabelecimentc das unidades geotécnicas levaram & tentativa de
utilizacdo de atributos morfométricos do terreno como critério
bédsico para a delimitacd@o das unidades.

As anélises se desenvolveram no sentido de se estabelecer
cartas finais interpretativas que apresentassem as condic¢cdes de
adequabilidade das unidades delimitadas frente ao tipo de

obra/ocupacdo considerada.

Palavras-chaves: geologia de engenharia, mapeamento geotécnico,
planejamento regional, caracterizacdoc do meio fisico, orientacéo
para ocupacgdo dos terrenos, geomorfologia, Folha de Leme.

FERREIRA, Cldudio Vidrih M=49
Caracterizacdo geotécnica do solo de uma area da cidade de Bauru -
SP. 25/03/19¢91. 141p. Orientador: Prof. Dr. José& Henrique
Albiero.

Resumo: Sobre amostras deformadas e indeformadas de solo,

coletadas em trés locais diferentes de uma regido da cidade de
Bauru-SP, desenvolveu-se um programa de ensaiocs laboratoriais.
Assim foram obtidas informacdes sobre compressibilidade,
permeabilidade e resisténcia ao cisalhamento, no intuitoc de
possibilitar a caracterizacdo geotécnica desta &rea, e oferecer
resultados gue proporcionem um melhor conhecimento deste material e
seu provavel comportamento, gquandoc de sua utilizacdo em obras de
engenharia civil.

Os diversos pardmetros obtidos, associados ao SPT dos

locais pesquisados, foram correlacionados entre si e com a
profundidade, procurando-se obter resultados préaticos que poderao
contribuir em futuros projetos geotécnicos. Essas correlacdes

poderdo fornecer uma indicacg@o dos provavels valores para este tipo
de solo e possibilitar uma orientagcdo em outros programas de
investigacdo, visto que as camadas de cobertura de uma grande area
do Estado de S&o Paulc s8o similares, gquanto as origens e
caracteristicas do material pesguisado.

Palavras-chaves: mecé&nica dos solos, compressibilidade,
permeabilidade, resisténcia & penetragdoc (SPT), resisténcia ao
cisalhamento.
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NISHIYAMA, Luiz ¥=-50
Mapeamento geotécnico preliminar da quadricula de S&o Carlos - SP.
04/04/1991. 2v. Orientador: Prof. Dr. Lazaro Valentin Zuguette.

Resumo: O presente estudo de mapeamento geotécnico foi conduzido
na regido da quadricula de S&o Carlos, localizada na porg¢do centro-
leste do Estado de S3o Paulo, abrangendo uma superficie de

aproximadamente 2.860 km2.

A realizacdo do estudo baseou-se na proposta metodolégica
de Zuquette (1987), ©para uma escala regional de 1:100.000,
objetivando o seu aperfeicoamento e o fornecimento de subsidios
para o planejamento do uso e da ocupagdoc do meio fisico.

Durante a execucdo dos trabalhos de mapeamento, foram
levantadas tédas as informacgdes pré-existentes e outras foram
produzidas por meio de fotografias aéreas, trabalhos de campo e
ensaios de laboratdério. A andlise criteriosa das informacgdes
levantadas, somadas &agquelas produzidas, possibilitaram a elaboracgéo
dos mapas bésicos. A integragdoc das informacSes contidas nesses
mapas culminou com a identificacdo de unidades geotécnicas
homogéneas.

Palavras-chaves: geologia de engenharia, mapeamento geotécnico,
planejamento regional, caracterizagdo do meio fisico, orientacgéo
para ocupacac dos terrenos, Folha de S3o Carlos.

BROLLO, Maria José M-51
Mapeamento geotécnico da quadricula de Araras - SP , escala
1:50.000. 10/04/1991. 2v. Orientador: Prof. Dr. José Eduardo
Rodrigues.

Resumo: O mapeamento geotécnico gera importantes documentos que,
junto a estudos de ordem politico-economico-social de caréater
multidisciplinar, fornecem subsidios ao planejamento do meio

fisico, fator imprescindivel do desenvolvimento ordenado de uma
regido.

Foi estudada a quadricula de Araras, na escala 1:50.000,
inserida em regido de franco desenvolvimento agro-industrial,
proxima & cidade de Campinas (SP), e contendc boa parte dos
municipios de Araras e Cordeirdpolis (inclusive seus perimetros
urbanos), além de parte dos municipios de Rio Claro, Limeira, Leme
e Santa Gertrudes.

Assim, foram confecionados os mapas: de documentagd@o, do
substrato geoldgico, de materiais inconsolidados, de erodibilidade,
de escavabilidade, para deposicdo de rejeitos sépticos e de
zoneamento.

Palavras-chaves: geologia de engenharia, mapeamento geotécnico,
planejamento regional, caracterizagdo do meio fisico, orientagéo
para ocupagdac dos terrenos, Folha de Araras.

TRIGO, José& Filinto Castro M=-52
A estabilidade de <cortinas ancoradas em relagcdo as acgbes
verticais, analise por elementos finitos. 07/05/1991. 119p.

Orientador: Prof. Dr. Mitsuo Tsutsumi.
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Resumo:? 0 grande incremento que se verificou nos Gltimos anos e a
consequente reducdo do terreno disponivel obrigou a uma crescente
utilizag@o do espacgo subterridneo. A realizag8o de escavagdes due
atingem fregquentemente elevadas profundidades tornou-se entédo
comum, © que levou & evolugdo das técnicas utilizadas no seu
suporte bem como dos métodos usados no seu dimensionamento. Quando
as estruturas flexiveis para suporte de terras sdo constituidas por
cortinas associadas a ancoragens inclinadas e pré-esforcadas, entre
os miltiplos aspectos envolvidos nesse dimensionamento encontra-se
a verificagcdo da capacidade de carga do solo para resistir as
forcas verticais que lhe s&o trasmitidas pela cortina.

No presente trabalho, é abordado este problema
considerando-se a cortina instalada num macigo de argilas moles e
médias, por ser para este tipo de solo mais problemédtica a questéo.

Dado o 1inegével 1lugar de destagque gue o Método dos
Elementos Finitos (MEF) tem vindo a ocupar entre os mé&todos usados
na andlise de problemas geotécnicos, e particularmente em complexos
problemas de interacgdo soclo-estrutura do tipo referido, o estudo &
realizado recorrendo a um modelo de andlise elastoplastica com
formulagdo pelo MEF.

Numa primeira parte do trabalho apresenta-se o modelo de
cdlculo referido e procede-se a um conjunto de testes com o intuito
de assegurar a sua fiabilidade.

Em seguida, procura-se entdo caracterizar o comportamento
de cortinas ancoradas para suporte de terras em que s&oc deficientes
as condigdes de apocio &s cargas verticais aplicadas pelas
ancoragens. Avaliam-se os pardmetros mais importantes naquele
comportamento e apontam-se algumas conclusdes Gteis para projecto.

Palavras-chaves: escavacdes, estabilidades, cortinas ancoradas,
esforcos verticais, método dos elementos finitos, ancoragens,
capacidade de carga, argila mole.

SERRA JUNIOR, Edgar M=53
Equipamentos de sondagens rotativas para amostragem de rochas
brandas em investigag¢bes geolbgico-geotécnicas. 28/05/1991. 105p.

Orientador: Prof. Dr. José Eduardo S. Farjallat.

Resumo: O presente trabalho tem por objetivo avaliar equipamentos
de sondagens rotativas, mais utilizadas no Brasil, para amostragem
de rochas brandas em investigacbes geoldgico-geotécnicas. S&o
discutidos as principais tipos, componentes e caracteristicas
construtivas dos equipamentos mais indicados. A investigacdo
geoldgico~-geotécnica através de sondagens rotativas na UHE Ilha
Solteira foi escolhida como estudo de caso histdérico. Foi realizado
um levantamento sobre o emprego de sondagens rotativas para
amostragem de rochas-brandas em alguns locais de implantacdo de
obras civis no Brasil, principalmente barragens. A experiéncia de
campo mostrou ser necessiria uma escolha criteriosa dos
equipamentos, em seu conjunto, bem como procedimentos apropriados
durante a eXecucado das sondagens, para a obtencdo de resultados
satisfatérios.

Palavras-chaves: geologia de engenharia, mecdnica das rochas, rocha
branda, sondagem rotativa, UHE Ilha Soclteira.
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BREGA, José Remo Ferreira M-54
Anédlise pelo método dos elementos finitos de estacas carregadas

lateralmente. 13/06/1991. 201p. Orientador: Prof. Dr. Mitsuo
Tsutsumi.
Resumo: Este trabalho analisa a utilizagdo do método dos

elementos finitos para estacas carregadas lateralmente, e verifica
a necessidade de criacdo de sistemas computacionais capazes de
gerenciar a aplicacdo do método.

Inicialmente & feita uma breve revisdo dos métodos
tradicionais cujos conceitos bésicos s8o apresentados. Discute-se ©
método dos elementos finitos e o elemento junta gue seré& utilizado
para simulacdo do comportamento da interface solo-estaca. A seguir,
&2 feito um resumo da implementacdo do método dos elementos finitos
com elementos isoparamétricos retangulares e Jjunta, em um sistema
computacional gue racionaliza sua operacio.

Palavras-chaves: fundacbdes, estacas, carregamento lateral, método
dos elementos finitos, elemento isoparamétrico, provas de carga.
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ALBRECET, Rurt Joéo M~55
Mapeamento geotécnico preliminar da regido de Aguas de Lindbia,
escala 1:50.000. 14/02/1992. 2v. Orientador: Prof. Dr. Lazaro
Valentin Zuquette.
Resumo: O processo de mapeamento geotécnico tem a finalidade de
levantar e analisar os atributos do meic fisico, através de

mecanismos normalizados e alternativos, a fim de serem utilizados
como base para implantar as diversas formas de ocupagéo.

O presente trabalho foi desenvolvido numa &rea de
aproximadamente 720 km?2, na regifo de Aguas de Linddia,
compreendida entre os paralelos 22°15' e 22930' S e os meridianos
46930' e 46°45' WG, utilizando-se a metodologia de Zuguette (1987).
A andlise dos dados exXistentes na regifio, associados a estudos de
fotointerpretacdo, atividades de campo e de laboratdrio, permitiram
a elaboracdo dos seguintes documentos: carta de declividade; mapa
do substrato rochoso; mapa do relevo; mapa das feicgdes estruturais;
mapa dos materiais inconsolidados; carta de estabilidade de taludes
e erodibilidade e carta de materiais de construcgéio.

Palavras-chaves: geologia de engenharia, mapeamento geotécnico,
planejamento regional, caracterizacdo do meio fisico, orientacéo
para ocupac¢do do solo, Folha de Aguas de Linddia.

MIO, Giuliano De M=-56
Mapeamento geotécnico da quadricula de Mogi-Guaci/SP. 19/02/1992.
103p. Orientador: Prof. Dr. Nilson Gandolfi.

Resumo: 0O mapeamento geotécnico é uma ferramenta indispenséavel,
badsica na elaboragd@c de planejamento da ocupagdo, gue procura
caracterizar as @propriedades do terreno de interesse para
Engenharia, e Planejamento e prever as interacdes entre os
processos do meio fisico, © homem e suas obras. As sucessivas
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agressdes ao meioc ambiente tornam necessidria a elaboracdo de
planejamentos abrangentes, gue tenham uma base geomorfdlogica
segundo © conceito de Avaliacgdo dos Terrenos ("Land Evaluation®).

O presente trabalho abrange a quadricula de Mogi-Guagti,
situada na porg¢do centro-leste do Estado de 8Sdo Paulo e com
aproximadamente 715 km2, sendo elaborado segundo a proposta
metodoldgica de Zugquette (1987), modificada. A apresentacdoc dos
resultados & feita de maneira descritiva, por meio de mapas e
tabelas, que incluem além dos mapas tradicionalmente apresentados,
um Mapa de Sistemas de Relevo, um Mapa de Limitacbes & Ocupacdo e
uma tabela com Propriedades Geotécnicas de Interesse para a
Engenharia.

Palavras-chaves: geclcgia de engenharia, mapeamento geotécnico,
planejamento regional, caracterizagcdo do meio fisico, orientacdo
para ocupacdc dos terrenos, Folha de Mogi-Guacgi.

RODRIGUES, Roberto M=57
Caracteristicas geclégicas e geotécnicas intervenientes na
estabilidade de massas coluviais da Serra de Cubatdo - SP.

25/02/1992. 1l6p Orientador: Prof. Dr. Milton Assis Kanji.

Resumo: As encostas da Serra do Mar, de modo geral, ndo se
apresentam apenas comc encostas retilineas, fortemente inclinadas.
Existem, nos setores das encostas aéreas de topografia suavizada.
Essas Aareas correspondem a depdsitos de material escorregado,
acunmulados em longos periodos, gue atestam o processo de evolucgdo
natural das encestas, por escorregamentos.

Assinm, as encostas da Serra do Mar podem se
compartimentadas em setores distintos. Aqueles de maior
declividade, naturalmente instéveis, onde ocorrem escorregamentos
naturais e aqueles onde se acunulam os materiais oriundos de
escorregamentos a montante. Normalmente, esses depdsitos situam-se

nas porgdes médias e inferiores das encostas, apresentando
dimensdes e volumes bastante varidveis. Os depdsitos mais antigos,
de grande extensd8o, se encontram praticamente estabilizados.

Possuem din&mica natural bastante diferente dos setores retilineos
e ingremes das encostas.

Apresentam movimentacdes associadas as significativas
modificacdes geométricas ou a mudangas no seu regime hidroldgico.
Nessas condigdes, o depdsito pode se mover como um todo,
apresentando movimento lento, mas gue envolve grandes volumes de
material.

A vegetacio desempenha papel secunddrio na estabilidade
geral da massa, embora impeca igualmente a ocorréncia de processos
erosivos ou instabilizacdes localizadas.

Na din&mica evolutiva natural das encostas, essas
instabilizagbes s8o bem mais raras que os escorregamentos nos
setores ingremes e retilineos da encosta, trazendo problemas gquando
se movimentam para grandes obras de engenharia ali instaladas.

A deposicgdo e caracteristicas desses materiais
escorregados, acumulados em longos periodos geoldégicos e que
atestam o©os processos de evolucdc natural das encostas por
escorregamentos sdo objeto deste trabalho.

O trabalho é& multidisciplinar, no sentido gque integra
estudos de geologia, geomorfologia, climatologia, boténica,
ocupacgdoc e usoc da regido, necessarios para gue se possa entender a




dindmica da evolugd@3o natural das encostas, que vem ocorrendo, com
algumas variacdes ha milhdes de anos.

Com os dados aquli apresentados espera-se ndoc sd preencher
algumas das lacunas dos conhecimentos existentes, gue permita
compreender melhor o0s problemas da regido como um todo e
estabelecer uma tecnologia segura para novas transposicdes por
rodovias, ferrovias e ductovias que, certamente se tornarao
necessarias em um futuro proéximo. Espera-se também, que deste
trabalho, resultem subsidios, para futuras pesquisas e para o gue
podera ser uma Cartografia Geotécnica, ou um Banco de Dados
Geotécnicos para a regifo da Serra do Mar.

Palavras-chaves: geologia de engenharia, estabilidade de encostas,
Serra do Mar, escorregamentos, fatores intervenientes na
estabilidade, coluvios.

BONUCCELLI, Teresinha de Jesus M-58
Contribuicdo ao estudo de um novo parédmetro para classificacdo dos
solos: o grau de argilosidade. 16/03/1992. 172p. Orientador:

Prof. Dr. Manoel Henrigue Alba Sodria.

Resumoc: Este trabalho é& uma contribuigcdo ao estudo de um novo
pardmetro classificatdrio: o f"grau de argilosidade” dos solos.
Partindo do esclarecimento do contexto geotécnico onde se insere a
determinac@o e conceituacdo do "grau de argilosidade” dos solos,
procurou-se estudar a origem, métodos de determinacdo e validade de
utilizacdo dos ensaios (granulometria e Limites de Atterberg)
propostos como ferramentas para a avaliagdo desse ‘'grau de
argilosidade”". Apbés serem definidos e analisados vaArios métodos de
preparagcdo da amostra para os ensaios a serem utilizados na
avaliacdo desse parametro, ensaiaram-se 17 solos com diferentes
teores das fragdes granulométricas que os constituem, diferentes
mineralogias e comportamentos geotécnicos. Com esses resultados,
procurou-se comparar e analisar o "grau de argilosidade" dos 17
solos concluindo-se sobre a adequabilidade de sua utilizacgdo como
indice classificatério.

Palavras-chaves: mecédnica dos solos, classificacgdo dos solos, grau
de argilosidade, granulometria, limites de Atterberg.

SOUZA, Noris Costa Diniz Coelho de M~59
Mapeamento geotécnico regional da Folha de Aguai: com base na
compartimentagcdo por formas de relevo e perfis tipicos de
alteracdo. 25/06/1992. 2v. Orientador: Prof. Dr. L&zaro Valentin
Zuguette.

Resumo: A necessidade de otimizar a utilizagdo dos recursos
naturais, de ©planejar a ocupacdo da terra, de viabilizar a
implementacdo de obras civis sob a legislacdoc ambiental atual vem
exigindo maior controle do meio ambiente e dos recursos economicos.
Neste contexto, o mapeamento geotécnico se coloca como instrumento
fundamental para o planejamento regional e urbano.

O mapeamento geotécnico tem por finalidade 1levantar,
classificar, analisar e avaliar as propriedades dos materiais
inconsolidados e das rochas que compdem o meio fisico, bem como os
fendmenos gue neles ocorrem. Os documentos produzidos ©pelo
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mapeamento geotécnico devem ser precisos, objetivos e claros, de
tal maneira gque possam ser utilizados para fins de planejamento
regional ou urbano, em tddas as suas aplicacdes.

Este trabalho & de <carater —regional, visando a
classificacdc do meio fisico enquanto potencializador de recursos,
e limitante de determinados tipos de ocupag¢do, num contexto de &area
rural e de expansdo urbana. O mapeamento geotécnico da Folha de
Aguaili se insere no contexto do projeto: "Investigacdo geotécnica
regional no centro-leste do Estado de S&oc Paulo: Folha de Campinas
(1:250.000) "%, onde se aplica metodologia desenvolvida no
Departamento de Geotecnia, da Escola de Engenharia de S&o Carlos,
por Zuguette (1987). A Folha de Aguai (IBGE, escala 1:50.000)
situa-se no centro-leste do Estado de S&c Paulo, englobando parte
dos municipios de Aguai, S&o Jod&c da Boa Vista, Santo Antonio do
Jardim, Pinhal e Mogi-Guacl, com as sedes municipais de Pinhal e
Aguai incluidas na &rea. A regido vem recebendo, nas duas Ultimas

décadas, incremento na malha viaria, fator estimulador das
tendéncias Jj& ©observadas de urbanizacéo, industrializacdo e
mecanizacdo da agricultura. Nesta regido, os componentes do meio
fisico estéo bastante interrelacionados, atuando um como

condicionante do outro, a partir da geologia gque define dois
grandes dominios: o embasamento cristalino, constituidoc por rochas
do Complexo Varginha, e os sedimentos da Bacia do Parana,
representada pelo Grupoc Tubardo.

Dada a diversidade do meio fisico na &rea, adotou-se a
compartimentac@o de Unidades de Terreno pelo critério de formas de
relevo (geoformas), as quais foram caracterizadas através de perfis
tipicos de alteracg&o. Cada Unidade foi avaliada em func&o de sua
susceptibilidade a riscos naturais (hazards), adegquabilidade de uso
e ocupac¢do, e aptid@oc a recursos.

Palavras-chaves: geologia de engenharia, mapeamento geotécnico,
compartimentacdo, ©perfis de alteragdo, planejamento regional,
geoformas, orientacdoc para ocupacgdo dos terrenos, Folha de Agual.

AGNELLI, Norival M=60
Estudo da colapsibilidade do solo de Bauru através de provas de
carga diretas. 31/08/1992. 169p. Orientador: Prof. Dr. José

Henrique Albiero.

Resumo: Provas de carga diretas foram executadas com © terreno
natural e inundado, verificando-se a influé&ncia do encharcamento do
solo no valor da pressdc de ruptura e na magnitude do recalque; os
valores foram comparados aos previstos pela teoria da capacidade de
carga e pelas férmulas empiricas que usam resultados de sondagens &
percussdo. Um programa de laboratdério foi desenvolvido para
caracterizar o solo local e verificar a influéncia da inundacdo nos
parametros de compressibilidade do solo.

Palavras-chaves: fundacgobes, colapsibilidade, recalque,
compressibilidade, provas de carga.

SACILOTTO, Antonioc Carloes M=61
Comportamento de estacas escavadas instrumentadas, submetidas &
provas de carga lentas e répidas. 15/12/1992. 163p. Orientador:
Prof. Dr. José Henrigue Albiero.
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Resumo: E apresentada, neste trabalho, uma andlise comparativa
entre os resultados obtidos em provas de carga executadas em
estacas escavadas e relizadas através dos ©procedimentos de
carregamento rapido em estédgios e de carregamento lento em
estdgios. Realizaram-se provas de carga em tré&s estacas escavadas e
instrumentadas, com comprimentos de 10m cada uma, e didmetros de
0,35m, 0,40m e 0,50m. Serviram de reacdo, nas provas de carga, un
conjunto de estacas raizes e uma estrutura met&lica. Através da
instrumentag¢do das estacas, determinaram-se as transferéncias de
carga ao 1longo dos fustes, e analisados os comportamentos apbs
sucessivos carregamentos. Compararam-se os resultados obtidos nas
provas de carga, com os estimados por dois métodos empiricos de
previsdo de carga Gltima de estacas. O trabalho de pesqguisa
realizou-se no campo experimental do Campus da Universidade de S&o
Paulo, na cidade de S&o0 Carlos - SP.

Palavras-chaves: fundacodes, estacas escavadas instrumentadas,
provas de carga, campo experimental USP/S&o Carlos, transferéncia
de carga.

1983

MAGALHAES, Fédbio Soares M-62
Caracterizagdo estrutural das descontinuidades do maci¢co da
barragem de Xingé, Rio S&o Francisco - SE, AL. 12/02/1993. 164p.
Orientador: Prof. Dr. Paulo Teixeira da Cruz.

Resumo: Nas Gltimas décadas, a Geologia Estrutural sofreu grandes
mudangas devido ao desenvolvimento da Teoria das Placas e ao melhor
entendimento dos processos deformacionais. Estas mudancas tiveram
reflexos também no campo da geomecédnica

A partir de entdo, a Geologia Estrutural moderna tornou-
se capaz de dar respostas adequadas aos questionamentos da Geologia
de Engenharia e Mecé&nica de Rochas. Este trabalho tenta descrever
estes novos conceitos e métodos, aplicando-os aos estudos
realizados nas obras da Usina Hidrelétrica Xingbd.

A metodologia empregada nos trabalhos consistiu na
identificag¢do dos tipos estruturais presentes no macico, no estudo
da geometria estrutural e sua distribuicdo espacial no dominio das
escavagbes, e no entendimento da cinemdtica, fundamentada pelas
duas etapas de movimentacdo tectdnica reconhecidas: a dictil e a
raptil.

A partir do modelos geométricos e cinemd&ticos elaborados,
pdde~se melhor entender as instabilizacdes observadas nas
escavacgoes.

Palavras-chaves: geologia de engenharia, geologia estrutural,
Barragem de Xingd, macig¢o rochoso, estabilidade, descontinuidades,
escavacgoes.

GRUBER, Gustavo Aristides Gomes M-63
Mapeamento geotécnico da Folha de Cosmbépolis - SP. 26/03/1993.
2v. 180p. Orientador: Prof. Dr. José& Eduardo Rodrigues.
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Resumo: Este trabalho desenvolveu-se na regido nordeste do Estado
de S3o Paulo, compreendida pela Folha de Cosmdbpolis, e representa o
resultado do mapeamento geotécnico, na escala 1:50.000, de uma &rea
com aproximadamente 712 kmZ2.

Com o objetivo de se aplicar a proposta metodoldgica de
Zuguette (1987) e de fornecer subsidios ac gerenciamento para © uso
e ocupacdo do solo, foram elaborados os seguintes documentos,
gerados a partir da obtencdo e andlise dos atributos fundamentais
na caracterizagcdo do meio fisico: Mapas de Documentagdo, do
Substratoc  Rochoeso, de Materiais Inconsolidados, das Bacias
Hidrograficas e Carta de Declividade. Como produto do cruzamento
destes com as demais informagdes, foram produzidas as seguintes
Cartas Interpretativas: Erodibilidade, Escavabilidade, Disposicéo
de Rejeitos Sépticos, Materiais de Construgdo, Obras Enterradas e
Obras Rodoviérias.

Estes documentos foram definidos com base em unidades que
reinem Areas geotecnicamente homogéneas e gque sintetizam as
potencialidades do meio fisico frente as solicitagdes decorrentes
da ocupacdo peloc Homen.

Palavras-chaves: geologia de engenharia, mapeamento geotécnico,
planejamento regional, orientagdo para ocupac¢io dos terrenos, Folha
de Cosmdpolis.

CARDOSO, Ana Brigida Figueiredo M-64
Mapeamento geotécnico do municipio de Limeira - SP: subsidios para
o planejamento regional. 27/05/93. 2V. Orientador: Prof. Dr.

Antenor Braga Paraguassu.

Resumo: Os estudos geotécnicos para o planejamento, em nivel
regional ou 1local, s&c atualmente muito utilizados e tem sua
eficiéncia comprovada nos paises desenvolvidos.

No Brasil, em 1973, Coulon elaborou o© primeiro trabalho
enfocande tal aspecto. Na década de setenta foram poucos oOs
-divulgados, mas hoje tem-se consciéncia de sua importéncia
principalmente no gque se refere & conservagdo ambiental e
planejamento dos espacgos.

0 municipio de Limeira foi escolhido para aplicacd&o de
tal estudo levando-se em considerag¢do sua intensa ocupagdo e
conseqguentemente a necessidade de melhor avaliar essas &reas ja
ocupadas e planejar usos futuros para agquelas que permitirem tal
procedimento.

Palavras-chaves: geologia de engenharia, mapeamento geotécnico,
planejamento regicnal, orientacdo para ocupacgdoc do terreno, Folha
de Limeira.

AMORIM, Ney Rosério M=-65
Barragem para contencdo de rejeitos - avaliagdo do efeito de
deposicdo dos rejeitos na percolacdo de agua através do aterro e da
sua fundacé&o. 14/06/1993. 96p. Orientador: Prof. Dr. Nélio
Gaioto.

Resumo:? Durante e apbs a deposigcdo dos rejeitos 1lancados

hidraulicamente, ocorrem os fendmenos de sedimentacdoc/adensamento
do material gue conduzirda a um perfil vertical heterogéneo, isto
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é, o material mais profundo estard sujeito a cargas mals elevadas
e, portanto, apresentar-se-a mais denso.

O objetivo deste trabalho & estudar a possivel formacédo
deste tapete semi-impermedvel por meio da gquantificagdo das
subpressdes e vazdes através do barramento.

Para tanto, féz-se necessario conhecer a variacgdo do
‘ndice de vazios com a tensdo efetiva e do coeficiente de
permeabilidade com o indice de vazios. Estas relagdes foram obtidas
em laboratdério através de ensaios, utilizando o consolidémetro de
lama a tensdo controlada para nivels de tensBes mais baixos e a
prensa edométrica convencional para tensdes mais elevadas.

Com base nestas relagdes, fol possivel, através da Teoria
das Deformacdes Finitas, determinar o indice de vazios em fungdo da
profundidade no reservatdrio e, consequentemente o coeficiente de
permeabilidade em cada ponto.

Foram feitas andlises de percolagido para trés modelos

hidrogeotécnicos. No modelo 1, desconsiderou-se a camada de
rejeito. Para o modelo 2, considerou-se o rejeito discretizado em
sub~camadas com diferentes coeficientes de permeabilidade,

simulando o efeito do adensamento pelo peso préprio. No modelo 3,
considerou-se uma fUnica camada de rejeito com um coeficiente de
permeabilidade médio.

A partir dos resultados destas an&lises comparou-se as
vazbes através do barramento e da fundagdo e as subpressdes na base
do tapete drenante. Observou-se que ocorriam variacodes
significativas nas vazdes de um modelo para outro, © mesmo nao
acontecendo para as subpressdes.

Palavras-chaves: barragens de rejeitos, percolacdo d'&gua, indice
de vazios, permeabilidade, consoliddémetro de lama.

TEIXEIRA, Cornélio Zampier M=-66
Comportamento de estacas escavadas em solos colapsiveis.
28/06/1993. 157p. Orientador: Prof. Dr. José Henrigque Albiero.

Resumo: Este trabalho se propde a analisar os efeitos produzidos
pela inundacdoc do solo em estacas escavadas, isoladas, a
compressdo. Os resultados obtidos referem-se & execugdo de trés
provas de carga lentas em estacas com didmetros de 0,40 e 0,50m (2
provas de carga distintas) e comprimento de 10,0m submetidas
anteriormente a uma série de carregamentos (duas provas de carga
réapidas e duas lentas).

Os resultados relativos aos deslocamentos medidos no topo
das estacas e os obtidos pela instrumentacdo instalada ao longo do
fuste sdo entdo comparados com a sequencia dos resultados
anteriores, para efeito de avaliac8o do efeito do umedecimento no
comportamento CARGA X RECALQUE e nos mecanismos de transferéncia de
carga.

E feita ainda uma descricfo minuciosa do processo
utilizado para inundac@o do solo e uma breve considerag&o sobre os
efeitos da ndo-reposicdo de cargas em ensaios lentos, de longa
duracéo.

Palavras-chaves: fundacbes, estacas escavadas, solo colapsivel,
umedecimento, transferé&ncia de carga.
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FERREIRA, Sayonara Brederode M=-67
Resisténcia ao cisalhamento de descontinuidades naturais
preenchidas nos serpentinitos da Mina de Cana Brava - GO.
19/07/93. 146p. Orientador: Prof. Dr. Nahor Neves de Souza Jr.

Resumo: O estudo da estabilidade de taludes rochosos exige o
recurso a informag¢Ses gquantificadas sobre todos os fatores que
neles intervénm: os blocos de rocha e as descontinuidades. Estas,
pelo fato de influenciarem marcantemente a resisténcia dos macigos
rochosos, constituem o objeto de estudc do presente trabalho, e sé&o
analisados nc gue se refere &as suas caracteristicas geométricas e
em funcdo da espessura do material de preenchimento.

Varios ensaios de laboratério foram realizados em
serpentinitos da Mina de Cana Brava (Goiéds), objetivando a obtengéo
dos seguintes parédmetros: resisténcia ao cisalhamento direto das
descontinuidades preenchidas, quando seladas ou abertas, ambas com
superficies rugosas; resisténcia ao cisalhamento direto do contato
rocha (com superficie lisa) e material de preenchimento;
resisténcia ao cisalhamento por torgdc cilindrica deo material de
preenchimento; resisténcia & compressio triaxial, resisténcia a
tracdo indireta e resisténcia & compressdo das paredes das
descontinuidades preenchidas.

Os principais aspectos do comportamento tensdo vs.
deslocamento, dos serpentinitos preenchidos, sdo obtidos em fungéo
das variag¢des da rugosidade e da espessura do preenchimento.

Verifica-se gque, nas descontinuidades preenchidas e,
fortemente seladas, a resisténcia ao cisalhamento de pico é
extremamente alta. Este conjunto lito-estrutural, confere ao macicgo
rochoso de Cana Brava, uma alta estabilidade, mesmo diante de
inclinag¢des relativamente altas. No entanto, uma vez as
descontinuidades estando abertas, o que ocorre mais freguentemente,
observa-se um acentuado decréscimo na resisténcia (50% do valor de
pico).

Este resultado coloca em evidéncia a importdncia de uma
avaliacdo criteriosa do plano de fogo para a estabilidade e
seguranga da cbra.

Palavras-chavesg: mecinica das rochas, resisténcia ac cisalhamento,
descontinuidades, serpentinitos, Mina de Cana Brava (GO).

SENNA JUNIOR, Ronald Savoi M=68
Distribuicdo de carga em grupos de estacas escavadas de pequeno
didmetro. 29/07/93. 124p. Orientador: Prof. Dr. Jcsé cCarlos
Angelo Cintra.

Resumo: Através de provas de carga do tipo répida, realizadas "in
situ", sobre grupos de estacas, foli analisada a distribuicdo de

carga entre estacas, segundo os seguintes fatores de influéncia:
nivel de carregamento, posicdo da estaca no grupo, sequéncia de
execucdc das estacas e existéncia do bloco de coroamento.

Foram ensaiados quatro grupos constituidos de estacas de
pequeno didmetro, com instrumentacdo adequada para leitura da carga
transmitida para cada estaca e da tensdo transmitida diretamente do
bloco de corcamente para o solo, em cada estidgio das provas de
carga.
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A parcela da carga total transmitida ao terreno variou de
8 a 22,5%. A distribuicdo da carga entre as estacas dentro de um
mesmo grupo, foli praticamente uniforme.

Palavras-chaves: fundacodes, distribuicédo de carga, estacas
escavadas, grupos, provas de carga, instrumentacao.

MOREIRA, Eder carlos M=69
Uma anédlise da automatizacdo do processo de mapeamento geotécnico.
11/08/1993. 124p. Orientador: Prof. Dr. Liazaro Valentin Zuquette.

Resumo: Num primeiro plano faz-se uma averiguag¢do da utilizacao
de sistemas de gerenciamento de dados em mapeamento geotécnico;
apresentam-se as vantagens de utilizacédo e em que a
interdisciplinaridade pode contribuir com o desempenho do
mapeamento.

' Apresenta-se uma revisao bibliogréfica onde sdo
ilustrados diversos sistemas, analisa-se a criacdo de uma ficha de
campo, a normalizacdo dos dados e programas associados a sistemas.
Esta etapa mostra gque um SIG & uma ferramenta potencial para a
automatizacdo e melhoria do processo de mapeamento geotécnico.

Avalia-se, entdo, a relagdoc entre a estrutura de um SIG e
o processo de mapeamento geotécnico. E identificada a relacdo entre
as etapas de trabalho de mapeamento e as fungdes e entes (objetos)
estruturais de um SIG. Considerando-se dque o SIG & hoje a
ferramenta melhor desenvolvida para realizar o mapeamento
geotécnico, mas que ndo possui uma base de dados especifica,
elaborou-se a GEOBASE.

Com o objetivo especifico de aplicar um SIG para a
realizagdo do mapeamento geotécnico, foi utilizado o MIPS (Map and
Image Processing Systemn) para elaboracéo de um documento
cartogréfico, o Mapa de Unidades de Terreno. Procedeu-se & execuciao
deste documento dentro do sistema com base nos procedimentos
tomados quando o mesmo foi executado por Souza (1992) com recursos
manuais. Faz-se uma andlise do potencial do MIPS.

Palavras-chaves: geologia de engenharia, mapeamentoc geotécnico,
banco de dados, GEOBASE, SIG, MIPS.

CELL2Z, Paulo Roberto Costa ‘ M-70
Aplicacdo do método dos elementos distintos, com modelo de juntas
de Barton-Bandis, para as analises de um ensaio de cisalhamento
direto "in situ” e de um talude de mineracé&o. 13/08/1993. 165p.
Orientador: Prof. Dr. Tarcisio Barreto Celestino.

Resumo: Apresentam-se os resultados da aplicacdo do programa
UDEC-2D (Cédigo Universal dos Elementos Distintos) para a retro-
andlise de um ensaio de cisalhamento direto “in situ” de uma
descontinuidade rochosa, ndo-preenchida, & luz do Modelo de Barton-
Bandis, e para a andlise de um talude rochoso de mineracgdo, com
mais de 200m de altura, afetado por um sistema de Jjuntas n3o-
persistentes, com mergulho de cerca de 40° para o interior da cava.
A simulacdo do ensalo revelou resultados Dbastante
satisfatbrios, particularmente no cisalhamento, obtendo-se boa
aproximacdo & curva tensdo-deformagdo real. ) deslocamento
tangencial de pico, mostrou-se fator-chave para a calibracg¢do da
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curva. O modelo de fechamento mostrou a forte dependéncia do
encaixe inicial das rugosidades da Jjunta, atenuével através de
relagdo do modelo original, entre o K, de Jjuntas encaixadas e
desencaixadas. )

0 modelo do talude explorou a marcante interac&o mecénica
entre as Jjuntas e as "pontes rochosas®™. A representacdo de grandes
deslocamentos e comportamento ndo-linear das descontinuidades, enm
conjunto com a plastificacdo da rocha intacta, condicionam a
redistribuicdoc das tensdes. As concentracdes de tensdes de tracgéo
nas "pontes"” revelam a impropriedade das hipdteses gque assumem
uniformidade da tensdo de cisalhamneto ao longo de juntas néo-
persistentes, nos taludes. Procura-se demonstrar esse aspecto, por
meio da retro-andlise de um talude real, sob condigdes de
solicitacdo similares adquelas empregadas na simulacgdo.

Palavras-chaves: mecénica das rochas, método dos elementos
distintos, estabilidade de taludes, ensaioc de cisalhamento direto.

PUGLIESE, Paula Brito M-71
Estudo de estabilidade de aterros sobre solos moles. 20/08/93.
157p. Orientador: Prof. Dr. Tarcisio Barreto Celestino.

Resumo: O presente trabalho apresenta um estudo sobre
estabilidade de aterros sobre solos moles dando enfogque & concepgao
da forma da superficie de ruptura e da resisténcia ao cisalhamento
ndo drenada nas andlises.

Foram realizadas andlises de estabilidade de aterros
estudados por Bjerrum (1972). Tal escolha resultou da observacgdo de
gque Bjerrum (19272), analisando alguns casos de ruptura da época,
utilizou-se de superficies de rupturas circulares, Método de Bishop
Simplificado e resisténcias n&o drenadas isotrépicas, obtidas em
ensaios de palheta in situ, minoradas por um fator de corregéo,
proposto pelc prdprio autor. Estes fatores de correcdo, gue sé&o
funcdo do indice de plasticidade do solo, foram entdo aplicados com
a finalidade de trazer rupturas de aterros, que possuiam fatores de
seguranca superiores a 1,0 &s condigcbes mais compativeis com a
realidade, ou seja, com fatores de seguranca em torno de 1,0.

Conhecendo-se entdoc as condigdes assumidas por Bjerrum
(1972), optou-se no presente trabalho em adotar superficies de
rupturas ndoc circulares, resisténcias ndo drenadas n&o corrigidas,
obtidas em ensaics de palheta in situ, isotrdpicos e anisotrépicos.
Esta Gltima condicdc foi aplicada quando os autores dos artigos
forneciam dados suficientes, gque possibilitassem as andlises
baseadas em resisténcias anisotrépicas.

Os resultados obtidos nas andlises de estabilidade
forneceram significativas indicacgdes de que adotando-se
principalmente as resisténcias ndo drenadas anisotrépicas, de metro
em metro do sclo de fundacdo, os fatores de seguranca s&o menores e
bem prdéximos da unidade, demonstrando condigdes mais reais de
instabilidade dos aterros.

Palavras-chaves: mecénica dos solos, aterros, solos moles,
resisténcia ao cisalhamento.
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AZEVEDO, Adalberto Aurélio ¥-72
Analise do fluxo e das inje¢bdes nas fundagbes da Barragem .de
Taquarucu. 27/08/93. 206p. Orientador: Prof. Dr. Paulo Teilxelra

da Cruz.

Resumo: A Barragem de Taquarugu, apoiada em macigo basdltico, foi
objeto de intenso tratamento das fundacdes, devido a ocorréncia de
um contato interderrames altamente permedvel, gue além da alta
condutividade hidréulica, apresentava forte artesianismo. o}
acompanhamento sistemdtico da variag@o e das cargas piezométricas
neste contato durante a construgdo da obra, permitiu que fossem
avaliadas as alteracbes induzidas nos paré@metros hidréaulicos
equivalentes do contato pelas injegdes e uma andlise mais objetiva
dos efeitos do enchimento do reservatdério e a eficiéncia das
cortinas de vedac@o no controle das subpressdes.

Os trabalhos realizados e os dados obtidos permitiram
verificar a validade da realizagcdc dos ensaios de maltiplos
estidgios para estimar os parédmetros hidr&ulicos equivalentes de
descontinuidades rochosas, a utilizag¢do dos mesmos no célculo de
vazdes em escavacdes de grandes dimensdes, além de demonstrar gue &
possivel a utilizacdo das leis de escoamento empiricas, cbtidas em
laboratdrio, para o estudo do fluxo em fraturas nos macigos
rochosos.

Destaque especial é dado aos ensaios hidrogeotécnicos
globais cuja realizacdo, em varias etapas da obra, & de importéncia
fundamental.

Ressalta-se a necessidade de investigagbes geoldégico-
geotécnicas mais detalhadas nas fases que antecedem a construgio da
obra, bem como chama-se a atengdo para a adequacgdo da cortina de
vedacdo & funcdo gue a ela & reservada nos projetos.

Palavras-chaves: fundagdes, injec¢des, macico basdltico, cortina de
vedacgdo, descontinuidades, Barragem de Taquarugu =~ SP

S0UZA, adriano M=73
Utilizagdo de fundacbes rasas no solo colapsivel de Ilha Solteira
(SP). 07/12/1%93. 126p. Orientador: Prof. Dr. José& Carlos Angelo
Cintra.

Resumo: Este trabalho estuda a reduc¢8o dos recalgques de fundacdes
rasas, construidas sobre o solo superficial colapsivel de Ilha
Solteira (SP), em fungdo da compactacdo do solo de apoio das
mesmas.

Procurando estudar o comportamento real das sapatas
corridas, construidas sobre solos colapsiveis, confeccionaram-se
dois protétipos apoiados sobre: a. solo natural e, b: solo
subjacente compactado em camadas. Acompanharam-se os recalqgues
sofridos ao longo do tempo, em condicdes reais de solicitacdes,
utilizando-se um processo topogrdfico.

Realizaram-se ensaios de provas de carga direta em placa,
tantc para o solo em seu estado natural como para o© casc de
compactacdo do solo subjacente, nas condicdes de teor de umidade
natural e teor de umidade &tima, bem comoc com a inundac8o, para o
estudo dos recalques do solo frente a solicitacgédes.

Desenvolveu-se um programa de ensaios de adensamento, com
inundacdo, por estagios de carregamento, para estudar a
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compressibilidade do solo em seu estado natural e apds a sua
compactagéo.

Palavras=chaves: fundacgodes, solo colapsivel, compactacéo,
recalques, Ilha Solteira.

DUPAS, Francisco Antonio M=-74
Caracteristicas de percolagdo em barragens de rejeitos - estudo do
caso da Barragem de Rejeito B6. 10/12/1993. 130p. Orientador:
Prof. Dr. Paulo Teixeira da Cruz.

Resumo: A percolagdoc de &gua em barragens de rejeito possui
caracteristicas prdéprias guando comparada com barramentos
convencionais de armazenamento de a&gua. Formas de controle de perda
de &gua pelo macigo e pela fundacio sdo estudadas pelo Método dos
Elementos Finitos através da determinacéo das pressdes
piezométricas, das equipontenciais e das vazdes. S3o simuladas
formas de deposicdo peloc método da 1linha de centro analisando
alternativas para adequac¢do das permeabilidades dos materiais de
rejeito e da geometria do projeto ou seja, pretendeu-se otimizar de
forma conveniente a distribuicdo dos materiais no macico, j& que,
obrigatoriamente, estas variévels interferem na viabilidade de uma
jazida.

No presente trabalho, sdo analisadas caracteristicas de
percolagdo embarragens de rejeito através da simulacdo de 12 casos
a partir da Barragem de Rejeitos B6 alteada pelo método da linha de
centro com 50 metros de altura e 470 metros de comprimento.

A Paranapanema Mineracéao e Metalurgia S.A. é a
proprietaria, e fol a projetista e executora desta barragem de
rejeitos, localizada em Pitinga, Amazonas, Brasil. O autor deste
trabalho, quando funciondrio da empresa acima, fol seu projetista e
executor.

Palavras-chaves: barragem de rejeito, percolacdo, Método dos
Elementos Finitos.

PEREIRA, Patricia Aparecida de Paula M=75
Determinacdo experimental da permeabilidade de misturas compactadas
de sclo arenoso e bentonita. 14/12/1993. 115p. Orientador: Prof.
Dr. Jodoc Baptista Nogueira. :

Resumo: Apresentam-se resultados de ensaios de permeabilidade, em
amostras compactadas de misturas de um solo arenoso superficial e
bentonita. A estabilizacdo proposta objetiva a redugdo da

permeabilidade deste solo. S3o analisados os resultados obtidos com
a variac8o simultdnea da porcentagem de bentonita e grau de
compactacdo dos corpos de prova. Conclui-se gque para teor de
bentonita de 2% a reducdo no coeficiente de permeabilidade & mais
significativa para graus de compactagdc inferiores a 90%, enguanto
gque para teores de 4% ou 6% & independente da energia utilizada.

Palavras-chaves: mecénica dos solos, permeabilidade, compactacgéo,
solo arenoso, bentonita, corpos de prova.
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ANTONIUTTI NETO, Luis ¥=76
Consideracbes sobre a resisténcia ao cisalhamento de misturas
descontinuas de solo lateritico e brita. 15/12/1993. 130p.
Orientador: Prof. Dr. Orencio Monje Vilar.

Resumo: Neste +trabalho determina-se, através de ensaios de
compressdo triaxial do tipo consolidado n&o-drenadc (R e Rgat), 2
influéncia da porcentagem de solo nas caracteristicas resistentes
de misturas descontinuas, compostas por um solo arenoso fino
lateritico (SAFL) e uma brita de basalto.

Além disso, s8o avaliadas as técnicas de determinacdc das
envoltdrias de resisténcia das misturas através da comparacdo dos
resultados dos ensaios de, no minimo, tré&s corpos de prova sob uma
pressd@o confinante cada (tradicional) e de um sé corpo de prova
submetido a trés ©pressbes confinantes (miltiplo estégio de
confinamento), visandoc determinar a possibilidade de utilizacgéo
desta Gltima técnica sem prejuizo aos resultados obtidos.

E observado gque o acréscime da brita (bica corrida) 2
mistura resulta em aumento da resisténcia & compressdo, refletindo-
se principalmente no &ngulo de atrito, a partir de porcentagens
maiores gque 40%. O 1inicio do contato entre grdos de agregado da
mistura parece estar associado a esse comportamento.

A partir de 60% de agregado o incremento nos valores da
resisténcia & compressfo (01-03) & mais sensivel, o que coincidiréa
com o inicio do imbricamento efetivo do agregado.

A comparacgdc entre as técnicas de ensaio tradicional e de
miltiplo estdgio de confinamentoc mostra a viabilidade de utilizacio
desta Gltima, a qual estd associada a algumas vantagens, entre as
quais ressaltam-se a eliminacdo do problema de heterogeneidade de
amostragem e a diminuicdo do tempo de ensaio.

Palavras-chaves: mecdnica dos solos, resisténcia ao cisalhamento,
solo lateritico, brita, agregado.

1994
ANGELIS NETO, Generoso de M=77
Anélise elasto-~plastica de tineis em solo através do método dos
elementos finitos. 18/03/1994. 108p. Orientador: Prof. Dr.
Mitsuo Tsutsumi
Resumo: Este trabalho estuda umn método para a anélise

bidimensional de tGneis rasos em solo. Uma das etapas importantes
no projeto destas obras consiste na previsido dos deslocamentos
provocados pela execucdo de tGneis, principalmente quando elas se
situam em &reas urbanas. O sucesso desta previsdo, no entanto,
requer que se caracterize adeguadamente o comportamento geotécnico
do macico através de ensaios de laboratdric confidveis e que se
utilize um programa automdtico de cdlculo como o baseado no método
dos elementos finitos que além de permitir a reproducZo do processo
construtivo, incorpore um modelc constitutivo capaz de reproduzir a
resposta do solo gquando submetido a trajetdrias de tensio
verificadas durante uma escavacgéo.

Com o propdésito de aferir e ilustrar o método utilizado,
analisou-se o mini-tGnel da SABESP sob a Av. 9 de julho, na cidade
de S&o Paulo. Para representar o comportamento tens&o-deformacgdoc do
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solo foi utilizado o modelo elasto-plastico de LADE (1977, 1979),
caracterizado por uma lei de fluxo ndo associada e pela existéncia
de duas superficies de plastificacao.

Foi executada uma série de andlises com o propdsito de
comparar valores obtidos numericamente com resultados analiticos de
problemas cuja solugdo era conhecida.

Finalmente, a simulacdo numérica do tGnel raso em estudo
foi feita usando-se um programa de elementos finitos que permitiu
representar as fases do processo construtivo. Assim, compararam-se
os resultados obtidos através dos modelos eldstico-linear e elasto-
plastico, com os resultados obtidos através de métodos analiticos e
de instrumentacéo.

Palavras-chaves: mecdnica dos solos, tuneis, andlise elasto-
plastica, método dos elementos finitos, mini-tGnel SABESP

SA0 MATEUS, Maria do Socorro Costa M-78
Determinacdo em laboratdério da condutividade hidraulica de solos
n&o saturados. 22/03/1%89%94. 186p. Orientador: Prof. Dr. Orencio
Monje Vilar.

Resumo: O presente trabalho estuda a condutividade hidradlica,
determinada em laboratdrio, para trés tipos de solo do Estado de
S&o Paulo (sedimento cenozdico sobre arenito Bauru, arenito Bauru e

basalto da Formacédo Serra Geral), utilizando-se amostras
indeformadas.

A parte experimental envolveu os ensaios de
caracterizagdo, determinacdo das curvas caracteristicas dos solos,
poreosimetria por intrusdo de merclrio, permeabilidade e

condutividade hidré&ulica.

Para a realizacéo dos ensaios de condutividade
hidrdulica, emprega-se a técnica de medigcdo de fluxo de &gua da
amostra (drenagem, neste caso), utilizando-se cémaras de ensaio de
compressdo triaxial adaptada para funcionarem de forma semelhante a
membrana de pressao. ,

A condutividade hidrédulica & obtida, utilizando-se o
método de OLSON e DANIEL (1981), que considera a impedé&ncia do
sistema solo-pedra porosa de alto valor de pressdo de entrada de
ar, e esses valores s&o comparados com aqueles calculados segundo o
método de GARDNER (1956) para o©s mesmos solos.

As caracteristicas de permeabilidade e condutividade
hidrdulica s8@o comparadas, além de serem discutidos alguns aspectos
como: a relagdo sucgdo x teor de umidade, a influéncia -da
distribuigcdo de poros nos valores medidos de condutividade
hidrdulica e a influéncia do tempo de estabilizagdo do volume de
dgua drenada do solo, em cada estagio de succédo.

Palavras-chaves: mecdnica dos solos, condutividade hidr&ulica, solo
ndo saturado, ensaio de compressdo triaxial.
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